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ThermoCellit®
Voll mit
Pluspunkten.

Sie suchen einen Backstein, der die starken Vorteile eines Qualitatsprodukts und eine exzellente
Warmedammung vereint? Das vielseitige Sortiment von ThermoCellit® bietet Ihnen «s'Fiifi und
s'Weggli». Die innovative und nachhaltige Lésung fiir den modernen Haus- und Wohnungsbau
vereint Energieeffizienz, Wohnkomfort und 6kologische Verantwortung. ThermoCellit®-Backsteine
sind mit einer in den Backsteinkammern integrierten Warmedammung aus Steinwolle, Glaswolle,
Nadelholz oder als vollkeramische Version erhéltlich. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Fakten
rund ums ThermoCellit®-Sortiment.

Mit den vielfaltigen Vorteilen vereint der innovative Backstein Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz,
Wohnkomfort und Bestandigkeit in einer modernen, zukunftssicheren Bauweise.

Zeit- und kostensparend: Nur ein Arbeitsgang fur Tragstruktur und Warmedammung
im Dinnbettmortel-Verfahren erforderlich, ohne zusatzliche Aussendammung.

Behaglich und 6konomisch: Integrierte Warmedammung und optimierte Warmespeicherung
sorgen flirangenehmes Raumklima und geringe Heiz- und Kiihlkosten.

Robust und langlebig: Dank dem massiven Einsteinmauerwerk sind die Wande
ausserst widerstandsfahig und unterhaltsarm.

Natirlich und angenehm: Der Baustoff ist 100 Prozent mineralisch und frei von Schadstoffen,
atmungsaktiv und Luftfeuchtigkeit regulierend.

Sicher und komfortabel: Die Backsteine sind nicht brennbar und bieten zuverlassigen Schutz
vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schall.

Modern und vielseitig: ThermoCellit® ermoglicht bautechnische, bauphysikalische
und gestalterische Vielfalt flir den Neubau, den Umbau und die Sanierung.

www.agz.ch
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Well die inneren
Werte zahlen.

Plangeschliffene ThermoCellit®-Backsteine verfiigen liber eine integrierte, hydrophobierte Stein-
oder Glaswolle-Warmedammung in den Backsteinkammern. Dadurch kann Energie gespeichert
und zeitversetzt wieder abgegeben werden. In den heissen Monaten profitieren die Bewohner von
angenehm kihlen Raumtemperaturen, wahrend im Winter die Warme des Tages aufgenommene
Sonneneinstrahlung gespeichert wird. Im Friihling und Herbst reicht die Warmespeicherung oft aus,
um das Heizen hinauszuzdégern, sogenannten Phasenverschiebung und Amplitudenwirkung.

Die Qualitat des Raumklimas basiert auf optimalen Werten von Raumlufttemperatur, Oberflachen-
temperatur der umschliessenden Bauteile und Luftfeuchtigkeit. ThermoCellit® erreicht U-Werte
bis 0.12/Wm?2K.
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ThermoCellit® MZ60

mit integrierter hydrophobierter Glaswolle,
plangeschliffen - Hohe 24.9 cm

Wanddicke 24cm 30cm 36.5cm 42.5cm 49cm
Lange mm 248 248 248 248 248
Wanddicke mm 240 300 365 425 490
Hohe mm 249 249 249 249 249
Stick m? 16 16 16 16 16
Palette m? 5 2.81 2.5 1.88 1.88
Stiick kg 8.44 1556 12.88 15.00 17.33
Mauerstein

Steindruckfestigkeit f,, N/mm? 8 8 8 8 8
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m?Min) -— 1.2 1.8 2.1 —
Lochflachenanteil GLAF % 65 64 64 64 —
Trockenrohdichte'p kg/m?3 600 550 550 550 550
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit? f,, N/mm? 2.7 3.6 3.6 4.3 4.0
Biegezugfestigkeit fix N/mm? - 0.15 0.15 0.15 —
Elastizitdtsmodul E, kN/mm? 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Warmeschutz?®

Waéarmeleitfahigkeit A; W/(mKk) 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
Wéarmedurchgangskoeffizient U W/(m2k) 0.27 0.19 0.16 014 0.42
Warmespeicherfahigkeit C kJ/(m23k) — 165 201 234 264
Diffusionswiderstandszahl p 5 5 5 5 5

Schallschutz*

Direkt-Schallddammmass (Wand) R, g.....« dB - 45.4 47.2 48.3 -
Brandschutz®
Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten 180 180 180 180 180

1 Einschliesslich Dammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit f« nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Aussen 20mm Maschinen-Leichtputz, innen 15mm Gipsputz

4 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schallddmmwerte wurden gemass den Vorgaben der DIN EN ISO 10140
«Akustik-Messung der Schalldammung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem
bendtigt, um das bewertete Schallddmmmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsraumen nach DIN EN 12354-1 berechnen
zu kénnen, wobei die Aussenwand lediglich als einer von vier Flankenilibertragungswegen eingeht.

5 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10

Scannen und
mehr entdecken
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ThermoCellit® MZ70

mit integrierter hydrophobierter Steinwolle,

plangeschliffen - Hohe 24.9cm

Wanddicke 24cm 36.5cm 42.5cm
Lange mm 248 248 248
Wanddicke mm 240 365 425
Hbéhe mm 249 249 249
Stiick m? 16 16 16
Palette m? 5.0 2.5 1.88
Stiick kg 8.44 12.75 15.17
Mauerstein

Steindruckfestigkeit f,, N/mm? 8 8 8
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m?2 Min) - 1.8 241
Lochflachenanteil GLAF % 65 64 64
Trockenrohdichte'p kg/m? 600 600 600
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit? f,« N/mm? 3.6 3.6 4.3
Biegezugfestigkeit i« N/mm? 0.15 0.15 0.15
Elastizitatsmodul Ex kN/mm?2 4.2 4.2 4.2
Warmeschutz®

Warmeleitfahigkeit Ag W/(mKk) 0.07 0.07 0.07
Wéarmedurchgangskoeffizient U W/(m2k) 0.27 0.18 0.16
Warmespeicherfdhigkeit C kJ/(m?2k) 136 201 234
Diffusionswiderstandszahl p 5 5 5
Schallschutz*

Direkt-Schalldammmass (Wand) R, 5., re dB - 47.2 48.3
Brandschutz®

Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten 180 180 180

1 Einschliesslich Dammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit fx nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Aussen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Gipsputz

4 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schalldammwerte wurden gemaéss den Vorgaben der DIN EN ISO 10140
«Akustik-Messung der Schallddmmung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstdnden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem
bendtigt, um das bewertete Schallddmmmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsrdumen nach DIN EN 12354-1 berechnen
zu kénnen, wobei die Aussenwand lediglich als einer von vier Flankeniibertragungswegen eingeht.

5 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10
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MZ ThermoCellit® Sockelstein

LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk./Palette m/Palette

24.0 248x240%x249 4 675 80 20

MZ ThermocCellit° HAZ

LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk./Palette m/Palette
42.5 248 x 425x124 4 495 60 15
36.5 248 x 365 %124 4 575 80 20

MZ ThermoCellit® Anfanger

LxBxH Materialbedarf prom? kg pro Palette Stk./Palette m?/Palette
49.0 Halbanfanger 123 x 490 x 249 32 555 60 1.88
42.5 Anfanger 248 x 425 x 249 16 600 30 1.88
42.5 Halbanféanger 123 x 425 x 249 32 530 54 1.69
36.5 Anfanger 248 x 365 x 249 16 530 40 2.50
36.5 Halbanfanger 123 x 365 x 249 32 445 64 2.00
Eck-/Ausgleichsstein 175 x 300 x 249 22 485 60 2.73
30.0 Halbanfanger 123 x 300 x 249 32 415 72 2.25

Scannen und
mehr entdecken
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ThermoCellit® MZ75-G

mit integrierter hydrophobierter Glaswolle,

plangeschliffen - Hohe 24.9cm

Wanddicke 24cm 36.5cm 42.5cm 49cm
Lange mm 248 248 248 248
Wanddicke mm 240 365 425 490
Hohe mm 249 249 249 249
Stiick m? 16 16 16 16
Palette m? 3.75 2.5 1.88 1.88
Stiick kg 10.67 16.13 18.5 201
Mauerstein

Steindruckfestigkeit f,« N/mm? 12 12 12 12
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m?2Min) — — — —
Lochflachenanteil GLAF % - 55 55 55
Trockenrohdichte'p kg/m?3 700 700 700 700
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit? f,« N/mm? 6.5 6.3 5.0 5.0
Biegezugfestigkeit f« N/mm? - — - -
Elastizitdtsmodul E kN/mm? - - - -
Warmeschutz®

Warmeleitfahigkeit Ag W/(mk) 0.09 0.075 0.075 0.075
Wéarmedurchgangskoeffizient U W/(m23K) 0.31 0.2 0.17 0.15
Warmespeicherfdhigkeit C kJ/(m?3k) — 195 227 262
Diffusionswiderstandszahl p 5 5 5 5
Schallschutz*

Direkt-Schalldammmass (Wand) R, 5., rer dB - 50.8 50.4 48
Brandschutz®

Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten 180 180 180 180

1 Einschliesslich Dammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit f« nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Aussen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Gipsputz

4 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schallddmmwerte wurden gemass den Vorgaben der DIN EN ISO 10140
«Akustik-Messung der Schallddmmung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem
bendtigt, um das bewertete Schallddmmmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsraumen nach DIN EN 12354-1 berechnen
zu kdnnen, wobei die Aussenwand lediglich als einer von vier Flankeniibertragungswegen eingeht.

5 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10

Scannen und
mehr entdecken
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ThermoCellit® MZ80-GS
mit integrierter hydrophobierter Steinwolle,
plangeschliffen - Hohe 24.9cm
Wanddicke 24cm 30cm 36.5cm 42.5cm
Lange mm 248 248 248 248
Wanddicke mm 240 300 365 425
Hohe mm 249 249 249 249
Stiick m? 16 16 16 16
Palette m? 5 2.81 2.5 1.88
Stiick kg 8.44 13.33 16.13 18.83
Mauerstein
Steindruckfestigkeit fy« N/mm? 12 12 12 12
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m2Min) — — — —
Lochflachenanteil GLAF % — 55 55 55
Trockenrohdichte'p kg/ms3 700 700 700 700
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD
Druckfestigkeit? f,, N/mm? 6.3 6.3 6.3 5.0
Biegezugfestigkeit fi N/mm? - - — —
Elastizitatsmodul E, kN/mm? - - - -
Warmeschutz?®
Waérmeleitfahigkeit Ag W/ (mk) 0.09 0.08 0.08 0.08
Wéarmedurchgangskoeffizient U W/(m2k) 0.3 0.23 0.21 0.18
Warmespeicherfahigkeit C kJ/(m23k) — — 256 298
Diffusionswiderstandszahl p 5 5 5 5
Schallschutz*
Direkt-Schallddmmmass (Wand) R, gy ref dB - 48.2 50.8 50.4
Brandschutz®
Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten 180 180 180 180

1 Einschliesslich Dammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit fx nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Aussen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Gipsputz

4 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schallddmmwerte wurden gemass den Vorgaben der DIN EN ISO 10140
«Akustik-Messung der Schallddmmung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem
benotigt, um das bewertete Schallddmmmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsraumen nach DIN EN 12354-1 berechnen
zu kdnnen, wobei die Aussenwand lediglich als einer von vier Flankeniibertragungswegen eingeht.

5 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10

Scannen und
mehr entdecken
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MZ-G ThermoCellit® Sockelstein

LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk. / Palette m /Palette
24.0 248x240x%x249 4 640 60 15
MZ-G ThermoCellit® HAZ

LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk./Palette m/Palette
42.5 248 x 425 x124 4 570 60 15
36.5 248 x 365 x 124 4 640 80 20

MZ-G ThermoCellit® Anfanger

LxBxH Materialbedarf pro m? kg pro Palette Stk./Palette m?2/Palette
42.5 Anfanger 248x425x249 16 575 30 1.88
42.5 Halbanfénger 123 x425 %249 32 550 54 1.69
36.5 Anfanger 248 x 365 %249 16 700 40 2.50
36.5 Halbanfénger 123 X365 x249 32 555 64 2.00
Eck-/Ausgleichsziegel 175x300 x249 22 605 60 2.73
30.0 Halbanfanger 123 x300 %249 32 515 72 2.25

Scannen und
mehr entdecken
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Wohlbefinden
liegt in der Luft.

Der innovative ThermoCellit® ist neben den Varianten mit integrierter, hydrophobierter Warme-
dammung auch als vollkeramischer, plangeschliffener Hochlochziegel erhéltlich. Der vollkeramische
ThermoCellit® wird mit Sdgemehl aus unbehandeltem Fichtenholz (Baustoffklasse Al) porosiert.
Dieser natirliche Rohmaterialzusatz wird wahrend dem Brennvorgang aufgelost und hinterlasst die
charakteristischen Luftporen, die gemeinsam mit dem Naturprodukt Ton Warme speichern und
zeitversetzt wieder abgeben. Das Verbauen der plangeschliffenen Steine mit den Luftkammern

und Diinnbettmortel reduziert Warmebriicken und verbessert die Dammleistung des Mauerwerks.

www.agz.ch
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ThermoCellit® PL8

Vollkeramisch, plangeschliffen - Hohe 24.9cm

Wanddicke 24cm 36.5cm 42.5cm 49cm
Lange mm 247 247 247 247
Wanddicke mm 240 365 425 490
Hoéhe mm 249 249 249 249
Stiick m? 16 16 16 16
Palette m? 3.75 2.5 1.88 1.88
Stiick kg 10.67 13.38 16.33 18.83
Mauerstein

Steindruckfestigkeit f,« N/mm? 7.5 7.5 7.5 7.5
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m?Min) 3.0 3.0 3.0 3.0
Lochflachenanteil GLAF % 54 54 54 54
Trockenrohdichte'p kg/m?3 600 600 600 600
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit' fu« N/mm? 2.5 2.5 3.0 2.5
Biegezugfestigkeit fi N/mm? 0.15 0.15 0.15 0.15
Elastizitatsmodul E, kN /mm? 2.0 2.0 2.0 2.0
Warmeschutz?

Warmeleitfahigkeit Ag W/(mk) 0.12 0.08 0.08 0.08
Warmedurchgangskoeffizient U W/ (m2k) 0.44 0.21 0.18 0.16
Warmespeicherfdhigkeit C kJ/(m2k) 144 219 255 294
Diffusionswiderstandszahl p 5 5 5 5
Schallschutz?®

Direkt-Schallddmmmass (Wand) R, g, rer dB - - - -
Brandschutz®

Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten - 180 180 180

1 Mauerwerksdruckfestigkeit f.« nach Priifung Norm SIA 266/1

2 Aussen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Gipsputz

3 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schallddmmwerte wurden gemass den Vorgaben der DIN EN I1SO 10140 «Akustik-Messung
der Schalldammung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem bendtigt, um das bewertete
Schalldammmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsraumen nach DIN EN 12354-1 berechnen zu konnen, wobei die Aussenwand
lediglich als einer von vier Flankeniibertragungswegen eingeht.
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PL8 ThermoCellit® Sockelstein

LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk. / Palette m /Palette

24.0 247x240x249 4 640 60 15

ThermoCellit® Anfanger

LxBxH Materialbedarf pro m? kg pro Palette Stk./Palette m?/Palette

fiir Eckverband 42.5 300 x 425 x 249 14 535 24 1.7
42.5 Anféanger 240 x 425 %249 16 570 30 1.88
42.5 Halbanfénger 123 x 425 x 249 32 410 48 1.50
36.5 Anfénger 240x 365x249 16 635 40 2.50
36.5 Halbanfénger 123 x 365 x 249 32 550 64 2.00
Eck-/Ausgleichsziegel 175 x 300 x 249 22 460 54 2.45
30.0 Halbanfénger 123 x 300 x 249 32 435 72 2.25

Scannen und
mehr entdecken
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Mit Silvacor wird es
warm ums Herz.

Beim monolithischen Backstein ist der Name Programm: Silva ist der lateinische Begriff fiir Wald,
Cor bedeutet Herz. Silvacor kombiniert die besten Eigenschaften der natiirlichen Rohstoffe und
tiberzeugt mit hervorragenden Warme-, Brand- und Schallschutzwerten. Dank seiner Dammstoff-
flllung aus 100 Prozent sortenreinen, einheimischen Nadelholzfasern und den 6kologischen
Eigenschaften von Ton sorgt der aussergewohnliche Baustoff fir ein rundum behagliches Wohn-
klima und eine vorteilhafte Energieeinsparung. Silvacor punktet zudem mit einer setzungssicheren
Verarbeitung. Der Dammstoff verkrallt sich dank der flockigen Faserstruktur in sich selbst, sodass
Nacharbeiten oder Schlitzen keinen Dammverlust bewirken.
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Silvacor WS065

mit integrierter Warmedammung aus Nadelholzfasern,
plangeschliffen - Hohe 24.9cm

Wanddicke 24cm 30cm 36.5cm 42.5cm 49cm
Lange mm 247 247 247 247 247
Wanddicke mm 240 300 365 425 490
Héhe mm 249 249 249 249 249
Stiick m? 16 16 16 16 16
Palette m? 3.75 2.81 2.5 1.88 1.88
Stiick kg 10.8 12.00 14.63 17.0 19.67
Mauerstein

Steindruckfestigkeit fux N/mm? — 10 10 10 10
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m2 Min) — - — - —
Lochflachenanteil GLAF % - 52.0 52.0 52.0 52.0
Trockenrohdichte'p kg/m?3 - 550 550 550 550
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit? f,, N/mm? - — 4.3 3.0 2.2
Biegezugfestigkeit fi N/mm? - — - — -
Elastizitatsmodul E,x kN/mm? — — — — —
Warmeschutz

Waérmeleitfahigkeit Ag W/(mk) - - 0.065 0.065 0.065
Warmedurchgangskoeffizient U W/(m23K) - - 0.17 0.15 0.13
Warmespeicherfahigkeit C kJ/(m23k) — - 201 234 270
Diffusionswiderstandszahl p - - 5 5 5

Schallschutz®

Direkt-Schalldammmass (Wand) R, g,, s dB - - 47 48 48
Brandschutz*
Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten - — 180 180 180

1 Einschliesslich Nadelholz-Dammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit f« nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schalldammwerte wurden gemass den Vorgaben der DIN EN ISO 10140 «Akustik-Messung
der Schalldammung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Priifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem benétigt, um das bewertete
Schallddmmmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsrdumen nach DIN EN 12354-1 berechnen zu kénnen, wobei die Aussenwand
lediglich als einer von vier Flankenilibertragungswegen eingeht.

4 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10

Scannen und
mehr entdecken
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Silvacor WSQ075

mit integrierter Warmedammung aus Nadelholzfasern,

plangeschliffen - Hohe 24.9cm

Wanddicke 24cm 30cm 36.5cm 42.5cm 49cm
Lange mm 247 247 247 247 247
Wanddicke mm 240 300 365 425 490
Hbéhe mm 249 249 249 249 249
Stiick m? 16 16 16 16 16
Palette m? 3.75 2.81 2.5 1.88 1.88
Stiick kg 10.8 15.22 15.0 19.3 22.3
Mauerstein

Steindruckfestigkeit fux N/mm? - 8 8 8 8
Kapillare Wasseraufnahme kWA kg/(m2Min) — - — - —
Lochflachenanteil GLAF % - 545 545 545 545
Trockenrohdichte'p kg/m?3 - 720 720 720 720
Mauerwerk (Mauerwerksart nach Norm SIA 266) MBLD

Druckfestigkeit? f,« N/mm? - 6.5 6.5 6.5 6.5
Biegezugfestigkeit f« N/mm? — 0.15 0.15 0.15 0.15
Elastizitatsmodul E,, kN/mm? - - — — —
Warmeschutz®

Warmeleitfahigkeit Ag W/(mk) - - 0.075 0.075 0.075
Wéarmedurchgangskoeffizient U W/(m2k) - - 0.2 0.17 0.15
Warmespeicherfdhigkeit C kJ/(mZ3k) — — — — —
Diffusionswiderstandszahl p - - - - -
Schallschutz*

Direkt-Schallddmmmass (Wand) R, 5., ¢ dB - 52.4 524 51 52
Brandschutz®

Feuerwiderstand beidseitig verputzt REI Minuten - 180 180 180 180

1 Einschliesslich Nadelholzammung

2 Mauerwerksdruckfestigkeit f« nach Priifung Norm SIA 266/1

3 Aussen 20 mm Maschinen-Leichtputz, innen 15 mm Gipsputz

4 Die mit Nachkommastelle angegebenen Direkt-Schalldammwerte wurden gemaéss den Vorgaben der DIN EN I1SO 10140 «Akustik-Messung
der Schallddmmung von Bauteilen» an verputzten Wanden in Prifstanden ermittelt. Dieser Wert wird unter anderem benétigt, um das bewertete
Schalldammmass (R’,) zwischen fremden Wohn- und Aufenthaltsraumen nach DIN EN 12354-1 berechnen zu kdnnen, wobei die Aussenwand
lediglich als einer von vier Flankeniibertragungswegen eingeht.

5 Nach Norm SIA 266, Ziffer 4.6, Tabelle 10
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LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk. /Palette m /Palette
Sockelziegel 247x240x%x249 4 760 60 15
Silvacor HAZ W
LxBxH Materialbedarf prom kg pro Palette Stk. /Palette m /Palette
42.5 248 x 425 x124 4 600 60 15
36.5 248 x 365 x124 4 685 80 20

Silvacor Anfanger

LxBxH Materialbedarf pro m? kg pro Palette Stk. /Palette m?/Palette
49.0 Anfanger 247 x 490 x 249 16 690 30 1.88
49.0 Halbanfénger 128 x 490 x 249 32 700 60 1.88
42.5 Anfanger 247 % 425 x 249 16 590 30 1.88
42.5 Halbanféanger 128 x 425 x 249 32 610 60 1.88
36.5 Anféanger 247 x 365 x 249 16 675 40 2.50
36.5 Halbanfénger 128 x 365 x 249 32 695 80 2.50
Eck-/Ausgleichsstein 182 x 300 %249 22 615 60 2.73

www.agz.ch
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Durchdacht bis
INs Detall.

Unser vielseitiges Mauerwerkszubehor umfasst spezielle Mortel, Dammstoffe und
Befestigungselemente, die fiir die optimale Verarbeitung und Energieeffizienz sorgen.
Diese hochwertigen Materialien tragen zur Stabilitat und Langlebigkeit des Mauer-
werks bei und unterstiitzen die thermischen Eigenschaften.
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System-
und Fertigteile

U/WU-Schalen

Stahlbetonquerschnitte Querschnitte Dammung
Nennmass in mm (LxBx H) blicm hicm Bcm Hcm
U425 249x%x425x240 27 18
U36.5 249 x 365 x 240 25 18
u30 249 x300 %240 18 18
u24 249 x240x240 13 18
u17.5 249 x175 x 240 8 19
Wu 42.5 249 x425x240 21 18 18 8
WU 36.5 249 %365 %240 17 18 16 6

L=L&nge/B=Breite/H=Hohe/ bl=lichte Breite / h1=lichte Hohe

U-Schale
Betonincm Materialbedarf  Gewicht Palettierung
Nennmassinmm (LxBxH) BxH prom kg/Palette St./Pal. m/Pal.
42.5 249 x 425 x 240 27x18 4 460 30 7.50
36.5 249 x 365 x 240 25x18 4 485 40 10.00
30.0 249 x300x 240 18x18 4 400 45 11.25
24.0 249 x240x240 13x18 4 475 60 15.00
17.5 249 x175x 240 8x19 4 540 75 18.75
WU-Schale
Betonincm Materialbedarf Gewicht Palettierung
Nennmassinmm (LxBxH) BxH prom kg/Palette St./Pal. m/Pal.
42.5 249 x 425 x 240 21x18 4 490 30 7.50
36.5 249x365x240 17x18 4 560 40 10.00

www.agz.ch
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System-
und Fertigteile

Einteiliges Deckenrandelement «DRE»

Wandstarke Nennmass in mm (Lx Bx H)

49.0 DRE160/240' 1000 x 160 x 240
DRE 160/220' 1000 %160 x 220
DRE 160/200' 1000 x160x 200
42.5 DRE 140/250' 1000 x140 x 250
DRE 140/240' 1000 x 140 x 240
DRE 140/220' 1000 x140 % 220
DRE 140/200' 1000 x 140 x 200
36.5 DRE 120/300' 1000 %120 x 300
DRE 120/280" 1000 %120 x 280
DRE 120/260" 1000 x 120 x 260
DRE 120/250' 1000 x 120 x 250
DRE 120/240' 1000 x120 x 240
DRE 120/220' 1000 x120 x 220
DRE 120/200" 1000 %120 x 200
30.0 DRE 100/240' 1000 x 120 x 240
DRE 120/220' 1000 x 120 x 220
DRE 120/200' 1000 %120 x 200

1 Auftragsbezogene Fertigung. Andere Breiten und Héhen auf Anfrage.
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ESM°-Deckenrandschalung-Stecksystem

Wandstéarke

Nennmass in mm (LxBx H)
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49.0 ESM’°DRS-ST 160/240 1000 x 160 % 240
ESM° DRS-ST 160/220 1000 x160 x 220
ESM° DRS-ST 160/200 1000 %160 x 200
42.5 ESM’DRS-ST 140/240 1000 x 140 x 240
ESM° DRS-ST 140/220 1000 %140 % 220
ESM° DRS-ST 140/200 1000 x140x 200
36.5 ESM°DRS-ST120/240 1000 x120 x 240
ESM° DRS-ST 120/220 1000 x 120 x 220
ESM° DRS-ST 120/200 1000 %120 x 200
30.0 ESM’°DRS-ST 100/240 1000 %100 x 240
ESM° DRS-ST(Z+)100/220 1000 %100 x 220
ESM° DRS-ST 100/200 1000 %100 x 200

Andere Hohen auf Anfrage.

Vorgefertige Aussen- und Innenecken 450 x450 mm

Wandstéarke

Nennmass in mm (Bx H)

49.0 ESM’° DRS-ST-AE (IE)160/240 160 x 240
ESM° DRS-ST-AE (IE) 160/220 160 x 220
ESM° DRS-ST-AE (IE) 160/200 160 x 200
42.5 ESM’ DRS-ST-AE (IE) 140/240 140 x 240
ESM° DRS-ST-AE (IE) 140/220 140 x 220
ESM° DRS-ST-AE (IE) 140/200 140 x 200
36.5 ESM°DRS-ST-AE (IE)120/240 120 x 240
ESM° DRS-ST-AE (IE) 120/220 120 x 220
ESM° DRS-ST-AE (IE) 120/200 120 x 200
30.0 ESM°DRS-ST-AE (IE) 100/240 100 x 240
ESM®° DRS-ST-AE (IE) 100/220 100 x 220
ESM° DRS-ST-AE (IE)100/200 100 x 200

Andere Hohen auf Anfrage.

www.agz.ch
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System-
und Fertigteile

ESM® Fensteranschlag-Dammsystem

Gewicht Palettierung
Bezeichnung Nennmassin mm (LxBxH) kg/Palette St./Pal.
ESM®-FAS-Dammsystem 500x%x120x 45 330 240
500x120x 60 3356 208
500x175x 60 350 163

ThermoCellit® Fensteranschlagschale

LxBxH

kg pro Stk.

Stk. / Palette

m /Palette

17.5/8

250x175 x 80

3.0

165

41.25

ESM°-Deckenrandschalung deckengleicher Sturz «Z» und «Z+»

Wandstéarke

Nennmassinmm (LxBxH)

49.0 ESM° DRS-DS-Z(Z+)160/240 1000 x160 x 240
ESM° DRS-DS-Z(Z+) 160/220 1000 x160 % 220
ESM° DRS-DS-Z(Z+)160/200 1000 x160x 200
42.5 ESM’°DRS-DS-Z(Z+)140/240 1000 x140 x 240
ESM° DRS-DS-Z(Z+) 140/220 1000 x140 %220
ESM° DRS-DS-Z(Z+) 140/200 1000 x 140 x 200
36.5 ESM° DRS-DS-Z(Z+)120/240 1000 %120 x 240
ESM°® DRS-DS-Z(Z+) 120/220 1000 %120 x 220
ESM° DRS-DS-Z(Z+)120/200 1000 x120 x 200
30.0 ESM’°DRS-DS-Z(Z+)100/240 1000 x100 x 240
ESM° DRS-DS-Z(Z+) 100/220 1000 x100 x 220
ESM®° DRS-DS-Z(Z+) 100/200 1000 x100 x 200

Betonanker Stiick
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ESM°-Ringankerschalungsset aussen
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90 mm 120 mm
Aussen-Ziegelschale und DAmmung 90 120
Innen-Ziegelschale 60 60
Elementlange 1000 1000
Elementhdhe 250 250

Betonkernstarke Bx H Betonkernstarke Bx H
49.0 340 x 250 310 x 250
42.5 275 % 250 245 x 250
36.5 215 %250 185 x 250
30.0 150 x 250 120 x 250
Vorgefertigte Aussenecke (universell) 450 % 450 450 x 450

"

Nennmass in mm (Lx BxH)

Zubehor ESM°-Ringanker-Schalungssystem seitlich/unten

Schalungsabschluss

49.0 Abmessung passend zum gewdahlten
42.5 Ringankerschlungsset

36.5

30.0

30
335
30
335

3.5 425 . 4
Wandstérke Wandstérke Wandstarke
36,5 42,5 49,0
Ziegel-Raffstore-Jalousiekasten Typ F
Wanddicke 36.5cm 42.5cm 49cm
Hohe mm 300 300 300
Nennmass Paketraum Breite mm 130 130 130
Nennmass Paketraum Hohe mm 275 275 275
Gewicht pro Ifm kg 73 82 92
Warmeschutz
U-Wert W/ (m2k) 0.45 0.45 0.41
Schallschutz
Raffstore-Jalousiekasten ohne Behang R, dB 49.0 49.0 49.0
Raffstore-Jalousiekasten ohne Behang D, ., dB 64.0 64.0 64.0

www.agz.ch
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Beanspruchung des Mauerwerks mit und ohne Deformationslager

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3

«—>+/- 4mm

Durch Schwinden, Temperaturschwankungen, Durchbiegen
und aufgrund der eigenen Last sind Betondecken immer in
Bewegung. Deckenlager am Mauerkopf kdnnen Risse im
Mauerwerk infolge Betondeckenbewegungen vermeiden.
Die Deformationslager nehmen die Bewegungen der Beton-
decken auf und verhindern somit Kantenpressungen.

Abbildung 1

Starre Auflagerung: Die vorhandenen Krafte und die
dadurch entstehenden Zwangungen beanspruchen das
Mauerwerk unglinstig.

1Verdrehung; 2 Drehwinkel; 3 erhéhte Kantenpressung; 4 exzentrische Belastung
5 Horizontale Verschiebung; 6 schwinden /kriechen

Abbildung 2

Rissbildung bei starrer Auflagerung: Die wirkenden
Zwangungskrafte flihren zu Schaden Zermiirbung, Rissen
und Abplatzungen am Mauerwerk.

10ffene Fuge (Risse); 2 Risse- und Zemirbungsbereich

T

/

Deckenlager
exzentrisch

Abbildung 3

Auflager mit Deformations-Deckenlager: Uber die Schubver-
formung im Elastomerkern werden die Zwangungskrafte
abgebaut. Die geringe Riickstellkraft reduziert das
Schaden- und Bruchrisiko im Mauerwerk.
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Akustik-Trennlager

Koérperschall-Fluss ohne Koérperschall-Fluss mit
Akustik-Trennlager Akustik-Trennlager

A

%kustiktrennlager

/
aaARNNNANNNRRRRARNARNN

LN
N
A\

Um die Schalllangsleitung (Bild 1) zwischen zwei Geschossen wirksam abzumindern, werden
Wandlager eingesetzt. Diese sogenannten Akustik-Trennlager bewirken eine Reduktion der

Schalllibertragung Uber die flankierenden Bauteile (Bild 2).

Deckenlager

27
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Deformationslager Pronouvo 1099/E - ThermoCellit®

Nebenlasttrager n

I

Tragkern k

Lagerbreite b

Lagerdicke d

Hervorragende Schallddmmung fiir ThermocCellit® Mauerwerk

Die schallddmmenden, exzentrischen Deformationslager erflillen die erhohten Anforderungen
der SIA-Norm 181 Schalldammung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine
hervorragende Dammung des Korperschall erreicht. Der Typ Pronouvo 1099 / E (mit weichem
Nebenlastentrager und hartem Tragkern) ist speziell auf das ThermoCellit®~-Mauerwerk der AGZ
Ziegeleien AG und Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG abgestimmt.

ThermoCellit® Mauerwerk

B 365mm, 425 mm, 490 mm

Lagerbreite (b)

175mm, 200 mm, 240 mm

Tragkern-Breite (k)

150 mm, 150 mm, 190 mm

Lagerdicke (d)

8 mm +/-3
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Clever planen -
einfach ausfuhren.

Die Anforderungen an den modernen Haus- und Wohnungsbau sind so vielfaltig wie die
maoglichen Losungen. Zahlen Sie neben unserer umfassenden Produktkompetenz auf individuelle
Beratungsleistungen rund um das Einsteinmauerwerk. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Wiinsche
und Details bereits im Vorfeld berlicksichtigt und reibungslose Ablaufe wahrend der Bauphase
gewabhrleistet sind.

r |

www.agz.ch
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Wichtige Hinweise zur
Planung Ihres Bauprojekts

Fundament einer qualitativ hochwertigen Ausfiihrung seitens
des Baumeisters ist die baustoffgerechte Architektur. Auf den
folgenden Seiten prasentieren wir lhnen die wichtigsten
Informationen fir eine optimale Planung, von den Eigenschaf-
ten des Mauerwerks bis zu den Standarddetails zur Planung.

Das Einsteinmauerwerk

1. Produktauswahl

Die Wahl des passenden Produkts erfolgt stets anhand der
spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Alle relevan-
ten Unterlagen erhalten Sie unter www.agz.ch oder direkt bei
lhrem zustdndigen Technischen Berater des Bereichs Wand.

2. Dilatationsfugen

Warmedammendes Einsteinmauerwerk kann in der Regel
ohne Dehnfugen ausgefiihrt werden. Die maximale Wandlange
betragt das 60- bis 80-Fache der Wandstarke.

3. Mértelauftrag

Fir die erste Schicht der ThermoCellit®-Steine empfiehlt der
Lieferant die Verwendung eines Planstein-Anlegemdrtels PAM
M10. Dies gilt auch fiir das Setzen von Sturzelementen. Der
Dinnbettmortel fur die Lagerfugen ist mit einem geeigneten
Auftragsgerat vollflachig aufzutragen, um eine vollstandige
Abdeckung der Steinoberflache zu gewahrleisten.

4. Ausschreibung

Je detaillierter und genauer die Ausschreibung und die Pro-
duktbeschreibung formuliert sind, desto weniger Riickfragen
entstehen und umso klarer ist die Grundlage flir die Angebots-
erstellung. Die Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer
Website www.agz.ch.

Ergdnzende bautechnische Details

- Der minimale Pfeilerquerschnitt ist durch die Abmessung
eines Grossblocksteins begrenzt (vgl. auch Norm SIA 266:
2015, Ziff. 5.1.3.2).

- Die minimale Auflagerbreite von Betondecken betragt 12
bis 15 cm (vgl. auch Norm SIA 266:2015, Ziff. 5.1.3.4).

- ldealerweise werden samtliche Installationen in den Innen-
wanden platziert, um die Warmedammung der Aussenwand
im gesamten Wandquerschnitt zu erhalten.

- Der Aussenputzaufbau erfolgt grundsatzlich mit einem
Leichtgrundputz (nass-in-nass aufgetragen) und einem
mineralischen Deckputz. Zur Erhéhung der Risssicherheit
ist eine vollflachige Gewebespachtelung auf dem Leicht-
grundputz aufzubringen.

- Bei erhohten Anforderungen wie Glattputz oder kerami-
schen Beldgen sind die Empfehlungen und Richtlinien des
Putzlieferanten zu beachten. Beratungen und Devis-Unter-
stitzungen bietet die Firma Rofix an.

Baustellenbegleitung und -instruktion

Beste Planung erfordert einwandfreie Ausfiihrung: Deshalb
unterstiitzen wir auch die ausfiihrenden Unternehmen im
Bereich warmedammendes Einsteinmauerwerk. Unsere
Technischen Berater schulen und begleiten die Baumeister
direkt vor Ort - beim Mauerwerksstart und wahrend der ge-
samten Ausfuhrung.

Die in dieser Publikation gezeigten Detailldsungen miissen
beziiglich der Statik und Akustik immer gepriift werden.
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Mauerwerksverbande

ThermocCellit°30cm

s s s s s s s s s s s

ThermoCellit] ThermoCellit]

Stossfuge
/ vermértelt

Eckstein
17.5cm

1. Schicht 2. Schicht

ThermocCellit°36.5cm

l“ThermoCellit | ThermoCellit”

Stossfuge

// vermortelt

./ Normalstein/ /
Eckstein /

1. Schicht 2. Schicht

ThermocCellit®°42.5cm

//////7 S
ThermoCellit ThermoCellit!

Stossfuge

/ vermortelt
//7 Normalstein 79

1. Schicht 2. Schicht ,_18 | ThermoCellit® geschnitten

(Rest von geschnittenem18-Stein)

-;L—7‘ ThermoCellit® geschnitten




ThermoCellit°

Mauerwerksverbande
ThermocCellit°49cm
S S
ThermoCeIIit“‘/
=
1. Schicht

Stumpfer Winkel 36.5cm
,///////5

ThermoCellit

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau

ThermoCellit

Stossfuge
vermortelt

Halber Stein _/
geschnitten 12.5cm "/
2. Schicht
S S

ThermoCellit”
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Stossfuge
vermortelt

Normalstein
geschnitten

/ Abschnitt
2
7
2 N
zwingend
4 Netzeinlage
7
1. Schicht 2. Schicht
Spitzer Winkel 36.5cm
ThermoCellit’, ThermoCeIIit/
[
| Stossfuge
I/ vermortelt
[
|
| Normalstein 1
: geschnitten N
| \\
| . X
—————— Abschnitt 2 S
| N
N
| N
(i N
| X
} Normalstein 2 N £ :
\\ | geschnitten W [
N\ | AN |
N - Abschnitt1 VA./ ]
\\ | (
\\ | (
1. Schicht N zwingend 2. Schicht |
S X
Netzeinlage
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Mauerwerksverbande

Sockelbereich mit Sockelstein 24 cm
und Perimeterdammung
Anschluss 24 /36.5

L,

ThermoCellit’

24

el LT =
N

% Stein

TTTITITrITTTiTrT
Perimeterdammun
L

Ubersprung fiir Anschluss

N\

/ i

1.Schicht TC 24/25 2.Schicht TC 36.5/25

Sockelbereich mit Perimeterdammung
Anschluss 30/42.5

Perimeterdammung 12cm

—— A
] 2
ThermoCellit
] A
30 [ 12 495
7
C g
- S
[ €]
- £
i ]
- o]
[ 07
— @
20cm - E7
geschnitterdf- ©
007 =
ThermoCellit” E
€ o |
S 3
® ]
s, — /A‘%
Vi

1. Schicht TC 30/25 2.Schicht TC 42.5/25

Ubersprung fiir Anschluss
Perimeterdammung 12cm
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Sockelanschliisse
L L
1 425
/s 7/ / 0
ThermocCellit® // ! Sockelplitz
max.1/3 I
I
| Netzeinbettung (Rissbriicke)
———
I
I
A S0 : Abdi
Iy ichtung Norm SIA 271
| (Flussigkunststoff)
— |§>]
H I
I
1 1
1 I
______ — !
) /(é Feuchtigkeitssperre
I
0
T
U ,(é Ansetzmortel M10
Iy W

Perimeterddmmung

2

o

ThermoCellit®

Feuchtigkeitssperre

Backstein B

Dammung

Isolierendes
Mauerfusselement

>
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Sockelanschliisse / Fensteranschliisse

2 I
/l 365 /l
a2
ThermoCeIIit/ |
|
! Sockelputz
|
% |
max.
4 2 Ansetzmortel M10
Netzeinbettung
(Rissbriicke)

=TTyt [}

Abdichtung

Norm SIA 271
(Flussigkunststoff)

Feuchtigkeitssperre

Perimeterdammung

Fenster mit Rahmenverbreiterung

+
ThermoCellit”

Netzeinlage
jede 2.Schicht

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Anfangsstein
zur stirnseitigen Montage der
Fenster

Anschlagschale
17.5/8cm

Compriband (luftdicht)

36°

/I

Sockelputz

/s 7 7 /
ThermoCellit" //

|, max.%

.

Netzeinbettung
(Rissbriicke)

Sockelstein

Abdichtung
Norm SIA 271

24cm

-

|
|
|
|
|
| P (Flissigkunststoff)
|
|
|
|
|

Feuchtigkeitssperre

AR

Ansetzmortel M10

1@ Perimeterdammung

A\

Ansetzmortel M10

ThermoCellit®

Trennschicht Pronouvo 1073
Akustik-Trennlager

Backstein B mind.12.5cm

l Zus. Dammungseinlage
in Deckenstirne im
Sturzbereich

LT

Dammung Steinwolle

7

Vordersturz Stahlton

o z.B.Typ3

7%

O

Vrm =
///////////////

|

m Rahmenverbreiterung
% gedammt

m
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Fensteranschllisse
Rahmenverbreiterung Fenster mit Rahmenverbreiterung,

mit zusatzlicher Dammung Anschlag mit Aussendammung

Netzeinlage

jede 2.Schicht

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Anfangsstein
zur stirnseitigen Montage der

ThermoCellity

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Anfangsstein
zur stirnseitigen Montage der
Fenster

Rissbriicke

m|nd.1cm Luftdichte Folie |

// Fenster
ThermoCeIIlt ?

| i rd (bauseits) | ) ) )
/ )'/ = Luftdichte Folie (bauseits)
Anschlagschale : : :
o | 17.56/8cm il —
I I 25 -
I l Tl - , ich : : - DoRondo-PE Montagerondelle
I - usatzliche U=
H M Rahmenddmmung :: : :
I 1 I 1
! ¥ 0 o 2.B. Mineralwolle Flumroc
" 1 1 11 Compact pro, verputzbare
I I :: " Fassadendammplatte
I I
1 11 ] [
I I ig g
1 11 ] [
Il I ig g
I ' I Il
. Ansetzmortel M10 ] Ansetzmértel M10
ThermoCgllit Trennschicht Pronouvo 1073 ThermoCellit® .
Akustik-Trennlager _ Trennschicht Pronouvo 1073
1 Akustik-Trennlager
. . T 1T 1 I Backstein B
— Backstein B mind. 12.5cm —H mind.12.5 min
| Zus. Dammungseinlage in - 1 ZUS Dimmtlfngs'elnlage
1 Deckenstirne im Sturzbereich — InDec en§ Irne im
| Sturzbereich
: D&mmung Steinwolle — Dammung Steinwolle
Ll ] ‘// //////// VoBrc_irers;urZ Stahlton T A7 ////4////////// Vordersturz Stahlton
| 7 7 ///' ZEalvD | -a 2B.Tp3
] ‘ = ///////////,7
- O | i
- 1 I B
| | Razmenvterbrelterung : u Rahmenverbreiterung
gedamm | | gedammt
- Q |
| Bt | |
\ Zusatzllch“e ‘ | |
B Rahmendémmung | |
| \ I ||
- T | [ |
—— |
|
|
|
|
|
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Fensteranschliisse

Fenster innen biindig
mit Rahmenverbreiterung

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Anfangsstein

ThermoCeIIit/

ThermocCellit*
ausgeschnitten

Ansetzmortel M10

ThermoCellit®

Trennschicht Pronouvo 1073
Akustik-Trennlager

Backstein B
mind.12.5min

Dammung Steinwolle

| Zusatzliche
]| O Rahmendammung
| ——
\
Sturzbrett

ThermoCellit”

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Anfangsstein zur
stirnseitigen Montage der Fenster

Rissbriicke

Luftdichte Folie (bauseits)

DoRondo-PE Montagerondelle

z.B. Mineralwolle Flumroc
Compact pro, verputzbare
Fassadendammplatte




ThermoCellit®

Fensteranschliisse

Fenster ohne Rahmenverbreiterung

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Halbanfanger-
stein zur stirnseitigen Montage
der Fenster

Netzeinlage jede 2.Schicht

Anschlagschale 17.5/8cm

Compriband (luftdicht)

Ansetzmortel M10

ThermoCellit

Trennschicht Pronouvo 1073
Akustik-Trennlager

Backstein B mind.12.5min

Dammung Steinwolle

Deckenlager exzentrisch

Zementglattstrich ca.10mm

Ausgleichstein B17.5cm

Dammung

Sturzbrett

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau

Typ F-Sturz-Element

39

Bei Leibungen jede 2.Schicht
beginnend mit Halbanfanger-
stein zur stirnseitigen Montage
der Fenster

Netzeinlage jede 2.Schicht

Anschlagschale 17.5/8cm

e

CLLLLLL

Compriband (luftdicht)

227

ThermoCellit*

30

Wechselbewehrung

tiber Sturz
Sturzbrett
e e Mortelfuge
72
Sturz Element gedammt
2 nicht tragend
\
\
\
\
\
= Tee—
— T
\
| VA A4 VA,
| |
I |
| |
! |
| |
! |
| |
! |
| ‘ ‘ ‘ |
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Fensteranschllisse Deckenauflager

Fensterbanke Deckenauflager
normale Anforderung

0 !
| | ThermoCellit” Ansetzmértel M10
: ! Fensterbank
: ; Stahlton Trennschicht Pronouvo 1073
| ~ T Ecomur Akustik-Trennlager
| ! TypEY
I | Deckenvormauerung
< e —p—— Backstein B mind.12.5min
Dammung Steinwolle
Deckenlager exzentrisch
(z.B. Pronouvo1099)
Zementmortelglattstrich
| | ca.l0mm
| |
| |
| |
| | gemass
| Fensterbank Ingenieur
| ; Stahlton
| T T Ecomur //
| ']‘-: Typ EJ
1 T3 .lJa—‘
Deckenauflager mit erhdhter
Schalldammanforderung
|
|
‘
|
| Fensterbank
| Stahlton
| Ecomur
= TITTT— 5 Typ EJ |
| ] | i ThermoCellit® Ansetzmortel M10

Akustiktrennlager

Rissbriicke
Backstein CALMO/Silenzio
vollfugig vermauert

Dammung Steinwolle

Deckenlager exzentrisch
(z.B. Pronouvo1099E)

Zementmortelglattstrich

ALU-Bank SO
| [T gedammt
p

gemass
Ingenieur

4

Der Schallschutznachweis ist vom Bauphysiker/Akustiker zu erbringen.




ThermoCellit®

Deckenauflager

Deckenauflager mit
DRE-Deckenrandelem

ThermoCellit’,

S

ent

Ansetzmortel M10

Trennschicht Pronouvo 1073
Akustik-Trennlager

DRE-Deckenrand-Element
bei 36.5cm DRE120 mm
bei 42.5mm DRE140 mm
bei 49 mm DRE160 mm

Rissbriicke

Deckenlager exzentrisch
(z.B. Pronouvo 1099)

Zementmortelglattstrich
ca.10mm

Kragplattenschluss

Ansetzmortel M10

ThermoCellit”

Trennschicht Pronouvo 1073
Akustik-Trennlager

7

Ve

ragplattenanschluss-
Element

A

Deckenlager exzentrisch
(z.B.Pronouvo 1099)

Zementmortelglattstrich
ca.l0mm

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau

Balkenlage auf
ThermocCellit® WU-Schale

a1

Balkenlage Balkenlage
/ | __
1 g 1 1
ThermoCeIIit/
] L
[
Backstein Trittschalldamm- Dammung Backstein
B12.5cm platte PS 81 Steinwolle B12.5cm
Weiche ThermoCelli Diammung
Dammung
Mortelfuge
T Backstein B mind.12.5cm
|
|: Zwischen den einzelnen
|| Balken wird mit ThermoCellit”
Balkenlage I ausgemauert

Deckenlager exzentrisch
(z.B.Pronouvo 1099)

Zementmortelbett

Zusatzliche Dammung

bauseits

ThermoCellit® WU-Schale
mit integrierter Dammung

Warmedammmoértel M 10
(Druckfestigkeit)

www.agz.ch
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Deckenauflager

Auskragung Kragplattenanschuss

ThermoCellit®,

Ansetzmortel M10

Vordersturz Stahlton Typ 3S mit
Kragplattenanschluss

JOO000000C

)S( SC 000060000 ¢
OO0

Warmedammung

hermocCellit” N .
/ Rissbriicke

Aussendammung Unterseite des Erkers

)0 00006060000 ¢

ThermoCellit},

H max /s
1 Ansetzmortel M10

/\/ Rissbriicke

Aussendammung

ThermoCellit’®
/ .
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Wohnungstrennwande und Zwischenwandanschluss

Wohnungstrennwand

SuonOptimo, Calmo oder Beton

Schwedenschnitt

7%

Trittschalldammplatte PS 81

Mineralwolle

hermocCellit*

NN\

N

T
|
|
|
|
|
|
|

G

Zwischenwandanschluss

Backsteinmauerwerk oder MuReso*
(erdbebensichereres Mauerwerk)

Netzeinlage als Verbindung 3% pro Geschosshéhe

Schwedenschnitt

Trittschalldammplatte PS 81

Nicht belastete Innenwande (z.B. Dachgeschoss)
muissen stirnseitig mit Hintermauerungsanker oder
dergleichen zur Aussenwand verankert werden.

In Kombination mit dem erdbebensicheren
Mauerwerkssystem MuReso® halt ThermoCellit®
selbst extremen Belastungen stand.

ThermoCellit”

\\\\\

www.agz.ch
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Wohnungstrennwande und Zwischenwandanschluss

Wohnungstrennwand mit erhéhter Schallschutzanforderung
Variante Calmo/Silenzio

SuonOptimo, Calmo oder Beton

Schwedenschnitt

v Trittschalldammplatte PS 81

|
1
Mineralwolle g =60 kg/m?

variabel

Backstein CALMO/ Silenzio vollfugig vermauert

N

Netzeinlage als Verbindung 3 x pro Geschoss

Rissbriicke

Variante DRE

Beton

Schwedenschnitt

Zi ThermoCellit® geschnitten

I
/I/// Trittschallddmmplatte PS 81

variabel

DRE Deckenrandelement stehend

12
T

Rissbriicke




ThermoCellit®

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau

Erhohte Lastabtragung

Erhdhte Lastabtragung punktuell mit Stahlstiitze

oder Betonpfeiler

Stahl-Betonstiitze mit Fuss- und
Kopfplatte oder Betonpfeiler

Weiche Dammung

ThermoCellit® geschnitten

Gipskarton- oder Wediplatte als Putztrager

Rissbriicke

Stahl-Betonstiitze mit Fuss- und Kopfplatte
oder Betonpfeiler

Weiche Dammung

ThermoCellit® geschnitten

45
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Erhohte Lastabtragung

Punktuell mit WU-Schale an
Mauerkopf/Leibung

/// / Netz in jede 2.Schicht
ThermoCelllt 8

) 6 'f
|
|
l / Stirnseitig zu WU-Schale Diinnbettmortel aufziehen

Schalen werden aufeinander geklebt. 1 mm Diinnbettmortel

| ; Anschlagschale

Punktuell mit WU-Schale 42.5cm
in Mauerecke

Schalen werden aufeinander geklebt. 1 mm Diinnbettmortel

Stirnseitig zu WU-Schale Diinnbettmortel aufziehen

Netz in jede 2.Schicht

A e\i‘;i\{x variabel\ 6
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Lastabtragung Pfetten

Lastabtragung First- oder Mittelpfette

Sparrenlage

Pfette seitlich und oben1cm PS81

Deckenlager exzentrisch

Mortelbett

First- oder Mittelpfette

ThermoCellit™-WU-Schale
punktuell unter Pfette

Ortsbeton

R

| ¥e
sy

Lagerfuge Warmedammmoartel
LM 21M10

ThermoCellit®

a7

www.agz.ch
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Steildachanschliisse traufseitig

Kniewédnde, Verankerung, Dachstuhl

Vormauerung mit Backstein B mind.12.5cm

Fuss- oder Mittelpfette

variabel

Dammung

Méortelbett

WU-Schale mit bewehrtem Ortbetonring

Mortelfuge mit Warmedammmortel LM 21 M10

Gewindestange mit Winkel verankert in Betondecke

Gewindestange isolieren, kein Kontakt mit Mortel

Ansetzmortel M10

Backstein B mind.12.5cm

Deckenlager exzentrisch (z.B. Pronouvo 1099E)

Zementmortelglattstrich ca. 10 mm
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Steildachanschliisse traufseitig

Traufanschluss mit integrierter Dachrinne

Murfor feuerverzinkt

Bewehrung vertikal

Winkeleisen mit Schlauder in Mortelfuge

Nach Angabe (Ingenieur)
Backstein ARMO (vertikal bewehrt)

Dammung

Fusspfette

dj WU-Schale

Mortelfuge mit Warmedammmortel LM 21 M10

variabel

Gewindestange mit Winkel verankert in Betondecke

ThermoCellit™

Gewindestange isolieren, kein Kontakt mit Mortel

u Ansetzmortel M10

Backstein B mind.12.5cm

/ Deckenlager exzentrisch (z.B. Pronouvo1099E)

Zementmortelglattstrich ca. 10 mm

www.agz.ch
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Steildachanschliisse ortseitig

Ortganganschluss mit Ringanker

: :

/ D T Dammschale fir Ringanker - DRE/ESM

ThermoCellit




ThermoCellit®
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Flachdachanschliisse

Flachdachanschluss begehbar

£~

< 7

=)

(%]

£

o

e

o

>

13

»

«

£

O

O}
/—
-

U-Schale
Ortbeton bewehrt

Mortelfuge

—

B

Dachdecker/Gipser

Abdichtungsdetail gem.

ThermoCellit®

Weiche Dammung
(Pufferzone)

Gemass Vorschrift SUVA

@)

\

\

51

U-Schale
Ortbeton bewehrt

Abdichtungsdetail
gem. Dachdecker/
Gipser

Mortelfuge

Weiche Dammung
(Pufferzone)

Armierung aus

rostfreiem Stahl
zum Halten der

U-Schale

www.agz.ch
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Flachdachanschliisse

Flachdachanschluss begehbar

Briistung mit Mauerwerksystem ARMO*
mind.12.5cm

Abdichtungsdetail gem. Dachdecker/Gipser

LR KK IRRIKHKHKIEIRLLAKKS

Weiche Dammung (Pufferzone)

Konsolen-Anschluss (z.B. Schéck Isokorb)

Rissbriicke

Deckenlager exzentrisch /zentrisch

ThermoCellit®

Zementmortelglattstrich ca.10 mm

/

Uberstehender Flachdachanschluss

Weiche Dammung (Pufferzone)

Backstein Bmind.12.5cm

Weiche Dammung

Deckenlager exzentrisch (z. B. Pronouvo 1099)

- = BARROS

Zementmortelglattstrich ca. 10mm

ThermoCellit®

IS
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Flachdachanschliisse

Flachdachanschluss nicht begehbar

Abdichtungsdetail
gem. Dachdecker/Gipser

Weiche Dammung
(Pufferzone)

ThermoCellit™

Ansetzmortel M10

Trennschicht z. B.
Delta-Mauerwerksperre

Backsteine B
mind.12.5cm

Deckenlager exzentrisch
(z.B. Pronouvo 1099)

Zementmortelglattstrich
ca.1l0mm

53

Weitere Details von unserem Produzenten Horl+Hartmann
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Verarbeitungsgrundsatze
fur die Ausfuhrung

Die Qualitat eines Backsteinmauerwerks wird sowohl durch
eine baustoffgerechte Planung und Architektur als auch durch
die fachgerechte Ausflihrung beeinflusst. Nachfolgend die
wichtigsten Grundsatze zur Verarbeitung der Hauptkomponen-
ten Backstein und Mauermartel.

Arbeitssicherheit

Die Ausfuihrung von Mauerwerksarbeiten erfordert zwingend
das Einhalten der geltenden Unfallverhlitungsvorschriften.
Bitte die SUVA-Vorschriften beachten.

Vorbereiten und Mauerwerk ansetzen

Als Grundsatz gilt: Vom Ansetzen der ersten Steinreihe hangt
die Prazision der Geschosswand ab. Mit dem Laser den héchs-
ten Punkt der Decke oder der Bodenplatte eruieren, Feuchtig-
keitssperre oder Wandlager auslegen. Flr die Ansetzschicht
Nivellierset stellen, Ansetzmadrtel zum Ausgleich auftragen.
Masstoleranz der Betondecke aufnehmen, ausgehend vom
hoéchsten Punkt 10 mm Planstein Anlegemdrtel M10 aufbrin-
gen.Anschliessend die erste Steinreihe ansetzen. Ersten Stein
in der Ecke in Waage setzen. Flucht der ersten Steinreihe
kontrollieren (Metalllatte oder Richtschnur Giber Eck), dann
weitere Steine knirsch auslegen und mit Gummihammer exakt
ausrichten. Das Ansetzenist in jedem Geschoss auszuflihren.
Fir die erste Schicht der ThermoCellit®-Steine empfiehlt der
Lieferant die Verwendung eines Planstein-Anlegemdrtels PAM
M10. Dies gilt auch fiir das Setzen von Sturzelementen. Der
Dinnbettmortel fur die Lagerfugen ist mit einem geeigneten
Auftragsgerat anzubringen.

Aufmauern

Alle weiteren Steinreihen mit Mortelpad oder Diinnbettmortel
vermauern. Passstlicke wo notig zuschneiden und einpassen.
Jede weitere Schicht im Eckverband ausfiihren.

Uberbinden
Die Steinliberbindung betragt nach Norm SIA 266 mind. ¥s
der Steinlange; beim Mauerwerk sind das mind.5cm.

Steiniiberstand iiber Deckenvorderkante

Der Uberstand der Backsteine liber die Deckenvorderkante
darf max. s der Wanddicke betragen. Fiir die Wanddicke
36.5cm sind dies max.12cm, fur die Wanddicke 42.5 cm max.
14 cm und fiir die Wanddicke 49 cm max.16 cm.

Stossfugen

Grundsatzlich sind Stossfugen knirsch gestossen und nicht
zu vermorteln. Fugen ab 5mm Breite sowie die Stossfugen
Uber Fensterstiirzen (Sturzbretter, Storenkasten) sind mit
Dammmortel so zu vermarteln, dass die statischen und bau-
physikalischen Anforderungen erflllt werden.

Schneiden

Die Backsteine werden idealerweise mit einer fiir den Steinzu-
schnitt geeigneten Bandsdge geschnitten. Das erlaubt genaue
und saubere Schnitte. Alternativ kann eine geeignete Stein-
kreissage verwendet werden.

Schlitzen

Die Schlitze sind vertikal auszuflihren und sollten keine Schlitz-
tiefen von mehr als 3cm aufweisen. Bitte die Angaben des
Ingenieurs und/oder Architekten beachten. Unsachgemass
ausgeflihrte Schlitze fiihren zu Querschnittsschwachungen
und kénnen zu Rissbildungen im Mauerwerk fiihren. Die Schlit-
ze sind anschliessend mit Dammmaortel LM21 vollflachig zu
verflillen.

Einbinden von tragenden Innenwdnden

Zur akustischen und thermischen Entkopplung werden alle
Innenwande mit einem Trennstreifen (PS81) von der
Thermocellit®~-Wand getrennt.

Sturzauflager/ -iibermauerung

Die Sturzauflager bei Stahltonstiirzen

Typ 3 betragen mindestens 11.5 cm. Stoss- und Lagerfugen
bei der Sturziibermauerung sind vollfugig mit Dammmoartel
M10 zu erstellen. Die Montageanleitung des Sturzherstellers
beachten.

Bohren
Verwenden Sie scharf angeschliffene Hartmetall-Drehbohrer
(kein Schlag- oder Hammerwerk).

Risssicherheit

Im Leibungs- und Deckenvormauerbereich sowie bei Material-
wechseln sind zwingend Rissbriicken zu planen. Stimmen Sie
diese direkt mit dem Putzlieferanten ab.

Witterungsschutz

Mauerwerk bei einem Arbeitsunterbruch vor Feuchtigkeit
schitzen. Hierzu Mauerkronen und Fensterbriistungen abde-
cken und Briistungen eventuell zusatzlich vermaorteln.

Moértelempfehlungen
Die Angaben des Mortelherstellers sind zwingend einzuhalten.

Diinnbettmortel
Einheit Sack a 15 kg

Verbrauch je nach verwendetem Stein
ca.1.5-2.21/m?, dies entspricht
ca.1.7-2.5kg/m? Trockenmortel

Ergiebigkeit ca. 24 | Frischmortel / Sack

Wasserzugabe pro Sack 91/Sack

Verarbeitungstemperatur 5-30°C

Verarbeitungszeit ca. 4 Std. (bei 20°C)




ThermoCellit®

Verarbeitung

Mortel anmachen; Untergrund vorbereiten;

Backsteine anfeuchten; Mortel mit Mortelschlitten/Zahntraufel
auftragen; Backsteine verlegen und mit Gummihammer aus-
richten

Mortelpad Einheit
Paket a 10 Pads

Verarbeitungstemperatur: 5-30°C

Verbrauch je nach Verschnitt:

16 -17 Pads/m? flir Wanddicke 36.5cm
13-14 Pads/m? flir Wanddicke 42.5cm
je nach Verschnitt

24 Pads/m? (Format 36.5 x 24 cm)

2-reihig verlegt flir Wanddicke 49cm

Verarbeitung

Untergrund vorbereiten; Backsteine an-

feuchten; Mortelpads auf die angefeuchteten Backsteine aufle-
gen; Mortelpads vorsichtig bewéassern; Backsteine verlegen und
mit Gummihammer ausrichten

Mortelpad nicht auf Uberhitzten oder gefrorenen Untergrund
auftragen und nicht auf wassergesattigte Backsteine auftra-
gen. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Allgemeine Hinweise

Frisch erstelltes Mauerwerk am Ende des Arbeitstages mit
einer Plastikplane abdecken. Dadurch wird vermieden, dass
das Mauerwerk durch Regen gesattigt wird. Eine Durchfeuch-
tung des Mauerwerks erhdht das Risiko von Ausbliihungen.

Entsprechende Planen und Folien sind gegen Windeinwirkung
zu sichern. Daher sollten umgehend Fensterstirze/ -banke,
Turschwellen, Abflussrohre und vorlaufige Regenrinnen instal-
liert werden. Solange diese Einrichtungen nicht installiert sind,
sollte frisches Mauerwerk immer abgedeckt werden.

Wahrend dem Abbinden und Erharten des Mortels ist neues
Mauerwerk gegen extremen Feuchtigkeitsverlust und extreme
Feuchtigkeitsaufnahme zu schiitzen.

Vermeiden von Wasseranreicherungen im Fussbereich der
Backsteinmauer durch sichere Wasserabfiihrung oder Schutz
des Mauerfusses durch geeignete Massnahmen. Bei starken
Regenféllen darf nicht gemauert werden.

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau 55

Auszug Norm SIA 266:2015
6.1.5 Schutzmassnahmen im Bauzustand

6.1.5.1 Das Mauerwerk ist bei der Herstellung und im

Bauzustand vor Witterungseinfliissen zu schiitzen.

6.1.5.2 Bei Aussentemperaturen unter 5°C darf ohne

spezielle Massnahmen nicht gemauert werden.

6.1.5.3 Es miissen geeignete Massnahmen getroffen
werden, um Schiaden durch Frost an frisch her-

gestelltem Mauerwerk zu vermeiden.

6.1.5.4 Bei Temperaturen oder Windverhaltnissen, die ein
vorzeitiges Austrocknen des Mortels wahrend des
Abbindens erwarten lassen, sind geeignete Mass-
nahmen zu treffen,z.B. Abdecken oder Bespriihen

des Mauerwerks.

6.1.5.5 Sichtmauerwerk, warmedammendes Mauerwerk
und Warmedammschichten erfordern einen
besonderen Schutz gegen Durchnassung und

Verschmutzung.

6.1.5.6 Im Bauzustand ist die Tragsicherheit von frei-
stehendem Mauerwerk sicherzustellen. Frisch
aufgemauerte Wande diirfen nicht durch Quer-
belastung infolge von Wind oder Stossen sowie
durch Gbermassige Erschiitterungen beansprucht

werden.

6.1.5.7 Mauerwerk darf nicht belastet werden, bevor der
Mauermortel abgebunden und eine Festigkeit von

0,7f., erreicht hat.

6.1.5.8 Die Bewegungsfreiheit der Deckenstirne bei teil-
weise eingebundenen Decken ist durch geeignete

Vorkehrungen sicherzustellen.

www.agz.ch
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Verarbeitung

Bendtigtes Material: Mortelrolle/-schlitten, 30 Liter- Um Unebenheiten der Bodenplatte auszugleichen, Die erste Lage «ThermoCellit® wird auf das exakt
Mischeimer, Riihrwerk mit Doppelspindel, Ansetzmortel wird der Ansetzmortel M10, aus Kimmschichtmortel abgezogene Mortelband gesetzt und mit der Wasserwaa-
M10, Anlegefix, Zahntraufel Breite 28 cm, Zahnung 6 mm, mit Anlegefix und Alumatte massgenau angelegt ge und dem Gummihammer feinjustiert.
Gipserpfannchen gross und Gummihammer. und abgezogen.

In einem sauberen 30 Liter-Eimer wird der mitgelie- Der angeriihrte Dlinnbettmaortel wird in die Mortel- Mortelrolle/-schlitten fortlaufend in eine Richtung
ferte Diinnbettmortel klumpenfrei angertihrt. rolle gefiillt. Damit wird der Mortel rationell und ziehen (siehe Beschriftung am Gerat), dabei die
Mischzeit zirka drei Minuten. Mortel reifen lassen einfach aufgetragen. Laufrollen auf die untere Ziegellage driicken.

und nochmals durchriihren.

Die Mortelrolle/-schlitten deckeltin einem Jetzt werden die Steine aufgesetzt und mit Restmasse zum Langenausgleich werden mit
Arbeitsgang die Lagerfuge vollflachig mit Diinnbett- dem Gummihammer ausgerichtet. Fertig! gesagten Backsteinen geschlossen. Geségte
mortel. Flachen dabeiimmer nach innenrichten.
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Benotigtes Material
auf der Baustelle

Zubehor

Wiarmedammortel LM21 Artikel-Nr. Sack/Pal EH/kg
Planstein Anlegemodrtel** PAM Sackware M10 154102 45 20
Glasfaservlies Artikel-Nr. Rollenlznge m
Glasfaservlies 24 153946 100
Glasfaservlies 30 153947 100
Glasfaservlies 36.5 153840 100
Glasfaservlies 42.5 153846 100
Glasfaservlies 30 153977 40
Glasfaservlies 36.5 153978 40
Glasfaservlies 42.5 153979 40
Mortelrolle/Schlitten Artikel-Nr. Breite
Mortelrolle VD-System 153987 30/36.5
Mortelrolle VD-System 154051 42.5
Mortelrolle VD-System 154367 49
Verarbeitungsset Mortelpad 153937

Anlegefix (Paar) 153371

Griffhilfe 153926

Bandsédge Lissmac 153897

Palettengabel ThermoCellit® 153841

Morteleimer Collomix 30 It 154119

Gipserpfannchen gross 154246

Zahntraufel 28cm/Zahnung 6 mm 154247

Gummihammer 154248

www.agz.ch
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Monolithische

Flr den effizienten und energiesparenden Massivbau

Einsteinmauerwerke

Verputzen

Aussen

Wir empfehlen grundsatzlich, den Putzaufbau mit einem
Systemlieferanten zu planen. Neben dsthetischen Eigen-
schaften wie Farb- und Strukturgestaltung sind Funktionalitat
und Bestandigkeit bei den Aussenputzen gefragt. Das mono-
lithische Einsteinmauerwerk bietet daflir den idealen Putz-
untergrund. Der Gestaltungsvielfaltist in dieser Bauweise
kaum Grenzen gesetzt. Damit die Fassade in einem tadel-
losen Zustand bleibt, sind unter anderem folgende Punkte

zu beachten:

Der Putzaufbau ist zu planen und die Endbeschichtung
muss vor den Verputzarbeiten bekannt sein.

Die verwendeten Produkte miissen aufeinander
abgestimmt sein.

Die Festigkeit der Putze muss kleiner als die Festigkeit
der Ziegelsteine sein.

Die Gegebenheiten des Gebaudes (Standort, Gebaudeform,
Dachiibersprung etc.) sind bei der Wahl des Putzaufbaus
zu beriicksichtigen.

Bei der Planung und Ausflihrung der Putzarbeiten sind die
Vorgaben und die technischen Merkblatter des Putzherstel-
lers zu beachten. Im Weiteren sind die relevanten Normen
SIAwie auch die gliltigen SMGV-Merkblatter bei der Verputz-
ausflihrung zu beriicksichtigen.

Ein klassischer Putzaufbau auf einem monolithischen
Mauerwerk beinhaltet folgende Schichten:

Aufgezahnte Haftspachtelung auf glatten oder nicht saugen-
den Untergriinden wie z.B. Beton oder Perimeterdammung

Putzbriicken mit Rissbdndern oder Stucanet bei
Materialwechsel im Untergrund oder bei zu erwartenden
Bewegungen wie z.B. bei Lagerfugen

Geeigneter Grundputz in einer minim. Putzdicke von 18 mm

Vollflachige Gewebespachtelung in einer minimalen
Putzdicke von 3mm

Gewilinschter mineralischer Deckputz mit den nétigen
Beschichtungen (Anstrich)

Die gesamtschichtstarke der Aussenputze liegt bei
mindestens 23 mm und kann je nach Grund- und Deckputz
auch bis liber 40 mm betragen. Diese Putzdicken sind bei
Anschliissen an Fremdbauteile wie z. B. Fenster, Dachrand,
Zargen etc. zu berlcksichtigen.

Innen

Im Innenbereich stehen diverse Gestaltungsmaoglichkeiten
zur Verfligung. Ein klassischer Aufbau besteht aus einem
Kalk-Zement-Grundputz oder Kalk-Grundputz (z. B. ROFIX
CalceClima®Ambiente) von mindestens 10 mm und einer
Deckbeschichtung. Auf nicht saugenden Untergriinden wie
z.B. Beton ist eine Haftspachtelung nétig. Im Weiteren ist
darauf zu achten, dass die verwendeten Produkte eine klei-
nere Festigkeit als der Ziegelstein aufweisen. Grundputze fiir
die Belegung von grossformatigen Wandplatten (>1600 cm?)
dirfen aufgrund der zu grossen Festigkeit nicht eingesetzt
werden. Bei grossformatigen Wandplatten ist eine Vorsatz-
schale im Bereich des monolithischen Einsteinmauerwerks
notig.

Putzhersteller wie die ROFIX AG unterstiitzen Sie gerne bei
der Wahl der geeigneten Produkte. Als Unterstlitzung in der
Planung und Ausflihrung steht auch eine Broschiire «Planung
mit System: ROFIX Aussenputz-Detailzeichnungen; Mono-
lithisches Einsteinmauerwerk» zur Verfliigung. Weitere Infor-
mationen kdnnen bei unseren Technischen Beratern oder
unter www.roefix.ch bezogen werden.

Bei dunklen Farbténen von Hellbezugswerten zwischen
=30%-=15% muss der Putzaufbau mit dem Hersteller
abgesprochen werden. Bitte die entsprechende Vorlaufzeit
einplanen. Diese Farbtone werden ausschliesslich nach
Musterfreigabe durch den Architekten beziehungsweise
Bauherren produziert.
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Standard Putzaufbau
auf Einsteinmauerwerk

Monolithisches Einsteinmauerwerk

Aussere Putzarbeiten

Deckputz

Nr. | Bauteil Produkt Starke
0 Mauerwerk Hochdammendes Mauerwerk (Lamda < 0.13 W/mk)
1 ROFIX Unterputz / ROFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz (Perlite) 18 mm
Grundputz ROFIX 866 Kalk-Zement-Leichtgrundputz (EPS) @
Zweilagige Verarbeitung (nass-in-nass) mit 8 - 10 mm pro Lage
2 ROFIX Gewebespachtelung | ROFIX Renostar® vollflachig mit 3mm
ROFIX P50 Armierungsgewebe mind. 3 mm Putzdicke
3 | ROFIX Oberputz/ ROFIX SiSi - Putz'Vital o Kornstarke
Deckputz (Inkl. Voranstrich mit ROFIX Putzgrund Premium) B)
4 ROFIX Anstrich / ROFIX PE 519 PREMIUM SIS| Fassadenfarbe (zweifacher Anstrich) -
Beschichtung
Innere Putzarbeiten
Nr. | Bauteil Produkt Starke
0 Mauerwerk Hochdammendes Mauerwerk (Lamda < 0.13 W/mk)
A | ROFIX Unterputz/ ROFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz oder 10 mm
Grundputz RQFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz @
ROFIX 516 Kalk-Zement-Grundputz
B | ROFIX Oberputz/ ROFIX 360 Weisskalk-Struktur-Deckputz @ Kornstarke

C | ROFIX Anstrich /
Beschichtung

ROFIX Pl 262 OKOSIL PLUS Silikatinnenfarbe (zweifacher Anstrich)




Beschichtung

(inkl. System Voranstrich)

ThermoCellit® Fir den effizienten und energiesparenden Massivbau 61
f Einstel K
(geméass MINERGIE-Eco- und Eco-BKP-Kriterien)
Monolithisches Einsteinmauerwerk
Aussere Putzarbeiten
Nr. | Bauteil Produkt Starke
0 | Mauerwerk Hochdammendes Mauerwerk (< 0.13 W/mk)
25 | ROFIX Vorspritzmértel ROFIX CalceClima® Vorspritzmdrtel @ Kornstarke
1 ROFIX Unterputz / ROFIX CalceClima® Thermo Kalk-Warmedammputz 30 mm
Grundputz mind. Putzdicke 30 mm
2 | ROFIX Gewebespachtelung | Vollflichige Gewebespachtelung mit in ROFIX Renoplus® 4 mm
eingelegtem ROFIX P50 Armierungsgewebe @
mind. Putzdicke 4 mm
3 | ROFIX Oberputz/ Mineralische Edelputze wie: @ jenach
Deckputz ROFIX 715 Edelputz Spezial Oberputz
ROFIX 776 Schlamm- und Waschputz
ROFIX DESIGNPUTZ
4 | ROFIX Anstrich / ROFIX PE 229 SOL Silikat Farbe zwei Mal streichen oder -
Beschichtung Systemwahl je nach Oberputz / Deckputz. @
Innere Putzarbeiten
Nr. | Bauteil Produkt Starke
0 Mauerwerk Hochdéammendes Mauerwerk (Lamda < 0.13 W/mk)
A | ROFIX Unterputz/ ROFIX CalceClima’ Vorspritzmértel 10 mm
Grundputz ROFIX CalceClima® Ambiente-Kalk Innenputz @
B ROFIX Oberputz / ROFIX Finish Mineral Hand- und Spritzspachtelmasse 3 Kornstarke
Deckputz ROFIX CalceClima® Finish Dekor G)
C ROFIX Anstrich / ROFIX Pl 262 OKOSIL PLUS Silikatinnenfarbe -

ROFIX CalceClima® Kalkfarbe, 8kologischer Kalkanstrich

www.agz.ch
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Langlebig.
Vielseitig.
Naturlich.

Traditionelle Naturprodukte

Die AGZ Ziegeleien AG kombiniert Handwerkskunst mit Innovation

- seit1895. Die Ziegeleiunternehmung tiberzeugt die Schweizer
Baubranche sowohl mit bewahrten Eigenentwicklungen als auch
mit zukunftsweisenden Tonprodukten. Fiir die hochwertigen
Backsteine und Tondachziegel wird Lehm aus heimischem Boden
verwendet. Getreu ihrem Motto «Feuer und Flamme fiir Tonprodukte»
setzt die AGZ Ziegeleien AG auf ressourcenschonende Okologie,
maximale Qualitat und absolute Kundenzufriedenheit. Ziegel sind
nicht nur Baustoffe, sondern auch Kulturglter. Lassen Sie sich von
der Schonheit und Langlebigkeit dieses Materials inspirieren.

3 D 130

Produktionsstandorte eigene schweizerische Gruben Jahre Tradition und Innovation

Umfangreiches Sortiment Ihre Ansprechpartner:
Einheimischer Rohstoff agz.ch/ueber-uns/team/
Schweizer Qualitatsprodukt
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Herkunft.
Zukunft.

Ton.

Gettnau

AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei
6142 Gettnau

0419727777
info@agz.ch

Roggwil
Ziegelwerke
Roggwil AG
Ziegeleiweg 10
4914 Roggwil
0419727777
info@agz.ch

www.agz.ch

Horw

AGZ Ziegeleien AG
Sternenried 14
6048 Horw
04134946 46
info@agz.ch

Diidingen

Ziegeleien Freiburg &
Lausanne AG
Hagliweg 2

3186 Diidingen

026 492 99 99
info@tfl.ch

Showroom
AGZ-Showroom
Sternenried 1
6048 Horw
0419727777
info@agz.ch

Crissier

Tuileries Fribourg &
Lausanne SA

Route du Bois-Genoud 3
1023 Crissier
021637771
info.crissier@tfl.ch
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