








m Unbelastete Wande

L
|7
Detail 4, vgl. S. 60
7
Grundriss
Detail 5, vgl. S. 60/61
Detail 4, vgl. S. 60

Schnitt

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 4197277 77 -

Variante
unbelastete Trennwand

— konstruktive Verbindung zu
Betonwand vorsehen

— auslaufendes Wandstlick in
Betondecke verankern

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch
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INNERE WANDE UND TRENNWANDE

m Unbelastete Wande

E
min. 15 mm

Anschlussanker AB, Detail 4.1 Anschlussanker AS (Schiene in Betonwand
eingelegt), Detail 4.2

Betondecke

Fuge min. 2 cm [ ——— = I———— —1

je nach Durchbiegung der Decke f

Granulatstreifen (weiche Einlage) |

schallddmmend

Anker eingemdrtelt in Stossfuge l

Durchbiegung Decke beachten |
|
|
|

Anker

A E— Stossfuge

Schnitt Ansicht

Anschlussanker AB, Ubergang mit Schattenfuge, Detail 5.1

W o

Fuge min. 2 cm
je nach Durchbiegung der Decke T T T T T ™ e — — — —
Leibungsprofil 3mm als Putzabschluss |
(min. 1cm Deckenabstand)
Granulatstreifen (weiche Einlage) l
schalldammend |
Ankerschiene in Betondecke eingelegt, |
|
|
I

Anker
Anker in Stossfuge eingemdrtelt |
Durchbiegung der Decke Stossfuge
I

beachten
Schnitt Ansicht

Anschlussanker AS (Schiene eingelegt), Ubergang mit Putzprofilen, Detail 5.2

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



INNERE WANDE UND TRENNWANDE

m Unbelastete Wande

/ \
Betondecke \ \ /
«——— Fuge min. 2 cm — i —
je nach Durchbiegung der Decke
Granulatstreifen (weiche Einlage)
schallddmmend
Anker eingemdrtelt in Stossfuge
Durchbiegung der Decke beachten
Anker
o—— Stossfuge
|— Lagerfuge
)

Schnitt Ansicht

Anschlussanker AS (Schiene eingelegt), Ubergang mit Schattenfuge, Detail 5.3

Betondecke

Fuge min. 2 cm
je nach Durchbiegung der Decke

Stahlwinkel fur Anschluss an Decke
Durchbiegung der Decke mdglich

Granulatstreifen (weiche Einlage)
schallddmmend

heruntergehdngte Decke
z2.B.Gipskartondecke

Heruntergehangte Decke, Wand mit Stahlwinkel befestigt, Detail 5.4
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EINFUHRUNG

Massgebend fiur die Beurteilung des Schallschutzes im
Hochbau ist die Norm SIA 181 (2006) Schallschutz im
Hochbau.

Sie basiert auf der eidgendssischen Larmschutz-
Verordnung (LSV 1986), die fiir die gesamte Schweiz die
Einhaltung der normierten Mindestanforderungen des
Schallschutzes bei allen Neu- und Umbauten vor-
schreibt.

LSV und Norm SIA 181 bezwecken den Schutz aller
Personen in ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld vor schad-
lichem und lastigem L&rm.

Die Norm behandelt vier verschiedene Larmarten:
Aussenlarm, Innenlarm in Form von Luftschall, Innen-
larm in Form von Trittschall und Gerdusche haustechni-
scher Anlagen. Mit Bezug auf den Wohnungsbau ist der
Schutz gegen Luftschall von Innen von besonderer
Bedeutung, da die entsprechenden Anforderungen an
die Schallddmmung fir die Konstruktion von Woh-
nungstrennwanden und Trennwanden gegen Treppen-
hauser massgebend sind.

Die Norm behandelt aber nicht nur die Schallddmm-
eigenschaften eines bestimmten Trennbauteils zwi-
schen zwei Nutzungszonen (Wande, Decken), sondern
den effektiv wirksamen Schallschutz zwischen den
betroffenen Raumen (bewertete Standard-Schallpegel-
differenz D ;) unter Berlcksichtigung der konstruktiven
Ausbildung, der Grésse und der Geometrie der Rdume.
Bei der Beurteilung des Schallschutzes zwischen zwei
Nutzungszonen ist der Einfluss der Nebenwegibertra-
gungen speziell zu beachten.

In den Schallddmmwerten der verschiedenen Bauteile
und Materialien (bewertetes Bauschallddammmass R',)
sind die so genannten baulblichen Nebenweglbertra-
gungen eingeschlossen, d.h. solche, die auch bei
fachgerechter Ausflihrung nicht vermieden werden
kénnen.

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 4197277 77 - Fax +41 41 970 33 88 -

1

Vor Beginn der Projektierung sind die Larmimmissionen
abzuklaren und die Anforderungen an den Schallschutz
in Absprache mit den Bauherren und den Nutzern des
Gebéaudes festzulegen. Grundsatzlich sollte zur spezifi-
schen Beurteilung des Gebaudes ein Bauphysiker zur
Planungsunterstitzung beigezogen werden.

Die Grundrissgestaltung hat einen entscheidenden
Einfluss auf die Ausbreitung des Larms. Ruhe- und
Larmzonen sollen horizontal und vertikal so weitgehend
wie moéglich getrennt werden. Die Nebenweg- oder
Flankenubertragungen mussen durch konstruktive
Massnahmen auf ein Minimum beschrénkt werden.
Schallddmmwénde sollen keine haustechnischen
Installationen enthalten. Fir erhéhte Anforderungen sind
in der Regel zweischalige Trennwénde notwendig.

Die Ausfiihrungsqualitat hat auf die Schallddmmung
einen wesentlichen Einfluss. Schlitze, Durchbriiche,
unsachgemass angeordnete Leitungen und
Installationen flhren zu nicht einkalkulierbaren schall-
technischen Risiken. Bei zweischaligem Mauerwerk ist
die konsequente Trennung der Schalen mit einer min-
destens 3 cm starken mineralischen DAmmung ent-
scheidend. Es ist weiter auch zu beachten, dass wah-
rend des Aufmauerns keine Mértelreste zwischen die
beiden Schalen fallen, um eine Abminderung des
Schallddmmwertes durch Mauerm©értelbriicken zu
verhindern.

info@agz.ch - www.agz.ch



SCHALLDAMMWANDE CALMO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

m Deklariertes Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften

Einheit MBD Calmo Anforderungen MB
Norm SIA 266
Kenndaten Mauerwerk
Druckfestigkeit Tk N/mm? >10.0 7.0
Biegezugfestigkeit frk N/mm? 0.15 0.15
Elastizitatsmodul E.. kN/mm? 10.0 7.0
Backstein
Steindruckfestigkeit fox N/mm? > 30.0 28.0
Steinquerzugfestigkeit foak N/mm? >15.0 7.0
kapillare Wasseraufnahme kWA kg/m? Min. ca. 3.5
Lochflachenanteil GLAF % ca. 20
Trockenrohdichte p kg/m?® > 1400
Bauphysik
Waérmeleitfahigkeit Mauerwerk A W/mK 0.45
spezifische Warmekapazitat c Wh/kgK 0.26
Diffusionswiderstandszahl u 5
Mauerwerksart Wanddicke roh Masse inkl. Verputz Bewertetes Bauschallddmmmass
cm kg/m2 R'y (dB)
Einschalig
MBD Calmo 12.5 240 48*
MBD Calmo 15.0 280 50"
MBD Calmo 17.5 315 52*
MBD Calmo 20.0 350 54*
Zweischalig, «getrennte Decken»
MB 12.5 + 3 + MB 12.5 330 59**
MB 15.0 + 3 + MB 15.0 380 61**
MB 12.5 + 4 + MB 15.0 355 61**
MB 12.5 + 4 + MB 17.5 385 62**
MB 12.5 + 4 + MBD Calmo 17.5 460 64**
MB 15.0 + 4 + MBD Calmo 17.5 485 65"
MB 15.0 + 4 + MBD Calmo 20.0 520 66™*

*

Norm SIA 181 fir beidseitig verputztes Mauerwerk (je ca. 15 kg/m?) bei guter Ausfiihrung mit bauliblichen
Nebenweglbertragungen.
** Bei durchlaufenden Decken sind die Werte um 2 bis 3 dB zu reduzieren.
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DETAILZEICHNUNGEN

Anschlussbiigel
L— min. 3 Stlick
% > pro Geschoss

Grundriss Wénde

nacheinander gemauert
1. und 2. Schicht

min. 3 x einbinden
pro Geschoss

/

Grundriss Wéande
gleichzeitig gemauert
1. Schicht

64 AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel

L4141 9727777 -

Mértelvorlage

1

Schallddmmlager

am Mauerfuss
vermindert Korperschall

Mortelglattstrich

Schnitt A-A

, var.

Grundriss Wéande
gleichzeitig gemauert
2. Schicht

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch

- www.agz.ch



m Anschluss der Wohnungstrenn-
wande an Aussenwénde

Bei normalen Anforderungen (Min-
destanforderungen) an den Schall-
schutz:

Fachgerechtes Einbinden der
Wohnungstrennwand (Mauerwerk
Calmo), das heisst mindestens
dreimaliges Einbinden des Mauer-
werks pro Stockwerk oder Anord-
nung von mindestens 3 Anschluss-
bugeln.

Bei erhdhten Anforderungen an den
Schallschutz:

Zweischalige Ausfiihrung der Woh-
nungstrennwand. Ausserdem bei
Zweischalenmauerwerk Ausfihrung
der Innenschale mit mindestens

15 cm Backstein, dadurch ca. 2 dB
Reduktion der Nebenweglbertra-
gung in vertikaler Richtung (von
Stockwerk zu Stockwerk).

m Zwischenwénde bei erhdhten
Anforderungen an den Schall-
schutz

Bei erhdhten Anforderungen an den
Schallschutz missen Zwischenwan-
de zur Reduktion der Nebenweg-
Ubertragung in vertikaler Richtung
von Stockwerk zu Stockwerk mit
mind. 15 cm Backstein ausgeflhrt
werden. Eine weitere Reduktion
kann durch den Einbau von Schall-
dédmmlagern erreicht werden.

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 4197277 77 -

Calmo

Anschlussbiigel
|— min. 3 Stlick
pro Geschoss

RN

Nebenwegubertragung

N

Calmo

=

weiche Zwischenlage

durchgehend 3-4 cm
f_ weiche Einlage

weiche Zwischenlage

durchgehend 3-4 cm

durchgehend
/s Kittfuge
Nebenwegtibertragung
I vertikal ~ ’fhalldémmlager
Zwischenwand 7
o ta.  Min. 15cm

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch

- www.agz.ch
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EINFUHRUNG

Der B-Inside/Caveau ist ein Sichtbackstein flir geringere
optische Ansprlche. Er kann sicht-belassen, aber auch
gestrichen oder geschlammt werden. Sein Hauptan-
wendungsbereich liegt in Kellergeschoss und Industrie-
bau, er lasst sich aber auch unter entsprechenden
Bedingungen in Wohngeschossen einsetzen.

Der B-Inside/Caveau Backstein ist ein Naturprodukt und
deshalb sind Kalkeinschlisse im Rohstoff nicht zu
vermeiden. Eine spezielle Bearbeitung wahrend der
Fertigung reduziert zwar Anzahl und Grosse auf ver-
nachlassigbare Werte, aber speziell beim gestrichenen
und geschldammten Mauerwerk muss mit kleinen Ab-
platzungen oder einer minimalen Nachbearbeitung
gerechnet werden.

Zur Reduktion der Wasseraufnahme kann das frisch
gemauerte Mauerwerk impragniert werden.

Spezielle Schlitz- und Dosensteine ermdglichen die
Verlegung von Unterputzleitungen. Als Sturzkonstruk-
tion kdnnen schlaff bewehrte Betonstirze eingesetzt
werden.

T
|
i
i

Anforderungen fiir Industriesicht

Steine dirfen geschrotet werden

Fugen sauber abgezogen

regelmassiger Verband und Fugenstarken
Toleranzen gemass Norm SIA 266

keine Schichtenpléne, Verband kann selber
aufgeteilt werden

Oberflachen

roh, Farbe hellrot

gestrichen

geschlammt

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



BACKSTEINE FUR UNVERPUTZTE INNENWANDE, B-INSIDE/CAVEAU

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

m Deklariertes Mauerwerk mit besonderen Eigenschaften

Einheit MBD B-Inside/Caveau Anforderungen MB
12.5cm 15¢cm 17.5 cm Norm SIA 266

Kenndaten Mauerwerk
Druckfestigkeit fo N/mm? 9.0 9.0 9.0 7.0
Biegezugfestigkeit fo N/mm? 0.15 0.15 0.15 0.15
Elastizitatsmodul E.. kN/mm? 9.0 9.0 9.0 7.0
Backstein
Steindruckfestigkeit fox N/mm? 28.0 28.0 28.0 28.0
Steinquerzugfestigkeit foax N/mm? 9.0 9.0 9.0 7.0
kapillare Wasseraufnahme kWA kg/m? Min. 1.80 1.80 1.80
Lochflachenanteil GLAF % 42-45 42-45 42-45
Trockenrohdichte p kg/m3 970 970 970
Bauphysik
Bewertetes Schallddmmmass roh R’y dB 43 45 47
Flachenmasse roh kg/m? 150 180 210
Feuerwiderstand (unverputzt) REI Minuten 60 90 120
spezifische Warmekapazitat c Wh/kgK 0.26 0.26 0.26
Diffusionswiderstandszahl u 4 4 4
Warmeleitfahigkeit Mauerwerk A W/mK 0.35 0.35 0.35

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 97277 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch
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DETAILZEICHNUNGEN

Anwendung
im Kellergeschoss

/7 B-Inside/Caveau

Anschlussanker

min. 3 Stlick
/ pro Geschoss

Grundriss
I R O B
/ N\
II \\
/ \ /
Plastik vor betonieren Anker eingemortelt in
{iber Innenwand legen Stossfuge
Trennlage gegen auf- Trennlage gegen auf-
steigende Feuchtigkeit steigende Feuchtigkeit
Ausgleichstein Ausgleichstein
H=6.5cm H=6.5cm
P\
Schnitte
Belastete Wand Unbelastete Wand

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



BACKSTEINE FUR UNVERPUTZTE INNENWANDE, B-INSIDE/CAVEAU

Anwendung
im Obergeschoss

Mértelvorlage

Schallddmmlager
am Mauerfuss
vermindert Kdrperschall

Mortelglattstrich
A A
L |

e1—— B-Inside/Caveau

min. 3 x einbinden
pro Geschoss

( B-Inside

7

Grundriss Wande
gleichzeitig gemauert
1. + 2. Schicht

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 4197277 77 -

Schnitt A-A
A A
L _

—— B-Inside/Caveau
Anschlussbiigel

/ min. 3 Stlick
pro Geschoss
( B-Inside

i 7%

Grundriss Wéande
nacheinander gemauert
1. + 2. Schicht

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch
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MAUERWERK MIT.ERHOHTEN

FESTIGKEITEN; DINO®

EINFUHRUNG

Der Backstein DINO® mit erhéhten Festigkeitswerten
wird in denselben Abmessungen wie der SwissModul
Backstein fur das Standardmauerwerk produziert.

Dadurch ist das gegenseitige Einbinden der beiden
Produkte mdglich und es kénnen auch begrenzte Zonen
mit erhdhten Belastungen, wie Wand- und Pfeiler-
partien, mit DINO® Backsteinen ins SwissModul Mauer-
werk integriert werden.

Das Resultat: Ein ungestértes Backsteinmauerwerk
sichert héchste Kontinuitat im Putzgrund und schliesst
Risseschaden weitestgehend aus.

Vorteile:

— Einbinden in SwissModul Mauerwerk mdglich
— Ersetzt Beton-Wandteile

— Vermeidet Mischbauweise

Backsteine mit erhdhten Festigkeiten missen gefrast
und durfen auf keinen Fall geschrotet werden. Ausspa-
rungen und Schlitze sind unbedingt zu vermeiden.

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch

YT

Erhdhte Festigkeitswerte des Mauerwerks hédngen nicht
nur von der Qualitat der Backsteine ab, sondern bedin-
gen auch eine sorgféltige Arbeit des Maurers.

. M I I
Dank dem Einsatz von Backsteinen mit erhéhter Druck-
festigkeit konnte bei diesem Rundbogen eine Misch-

bauweise vermieden werden. Der Verband mit Swiss-
Modul Backsteinen ist deutlich sichtbar.

- www.agz.ch



MAUERWERK MIT ERHOHTEN FESTIGKEITEN, DINO®/ SUMO/URSO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

m Deklariertes Mauerwerk mit erhéhter Festigkeit

Einheit MBD DINO® Anforderungen MB
12.5cm 15cm  17.5cm Norm SIA 266

Kenndaten Mauerwerk
Druckfestigkeit fox N/mm? >13.0 >13.0 >13.0 7.0
Biegezugfestigkeit fo N/mm? 0.15 0.15 0.15 0.15
Elastizitatsmodul E,. kN/mm?2 > 8.8 > 8.8 >8.8 7.0
Backstein
Steindruckfestigkeit fo N/mm? >45.0 >45.0 >45.0 28.0
Steinquerzugfestigkeit foak N/mm? >13.0 >13.0 >13.0 7.0
kapillare Wasseraufnahme kWA  kg/m? Min. 25-3.0 25-3.0 25-3.0
Lochflachenanteil GLAF % 30 30 30
Trockenrohdichte P kg/m? 1200 1200 1200
Bauphysik
Bewertetes Schallddmmmass verputzt* R'y, dB 46 48 49
Flachenmasse verputzt kg/m? 200 235 275
Feuerwiderstand (beidseitig verputzt)  REI Minuten 120 120 180
spezifische Warmekapazitat c Wh/kgK 0.26 0.26 0.26
Diffusionswiderstandszahl u 4 4 4
Warmeleitfahigkeit Mauerwerk A W/mK 0.35 0.35 0.35

*beidseitig verputzt, je ca. 15 kg/m?

In der Dokumentation «Bemessungsgrundlagen» finden Sie die Diagramme fur die Dimensionierung der Mauerwerke.

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch
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DETAILZEICHNUNGEN

DINO®/SUMO/Urso

Anschlusshiigel
L~ min. 3 Stlick
§ pro Geschoss

SwissModul —
ey

Grundriss Wande
nachtraglich gemauert

1. + 2. Schicht
A A
L _

DINO®/SUMO/Urso

min. 3 x einbinden
¢ pro Geschoss
— SwissModul

Grundriss Wande
gleichzeitig gemauert
1. + 2. Schicht

72 AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 4197277 77 -

DINO®/SUMO/Urso
Mbrtelvorlage
I
Schallddmmlager
am Mauerfuss
vermindert Kérperschall
Mortelglattstrich
Schnitt A-A
A A
DINO®/SUMO/Urso

bei erhdhter Beanspruchung
jede Lage einbinden
— Sumo

Grundriss Wande
gleichzeitig gemauert

1. + 2. Schicht

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



MAUERWERK MIT ERHOHTEN FESTIGKEITEN, DINO®/ SUMO/URSO

m Konzentrierte Lasten aus dem oberen Geschoss
Der Dino® Backstein kann vollstandig ohne Arbeits-
unterbruch in das Standardmauerwerk integriert
werden.

& SRR

0000020 20%0% RRRLRIIIILS SRS
S R SR SRR SRR L R L L RLLL RS
SRR LRI LSRRI L LKL LK
D20 00020 6020 20762020 662620 62676 %0 262626 %6 2626762662620 6267620762676 %6767 %6 %626

ANAN AN

<
<

JANAN JANVANY ANV ANV ANV ANV ANV ANV ANV ANV AN ANYAN

SwissModul SwissModul

SwissModul SwissModul
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MAUERWERKSBEWEHRUNGEN

Das Mauerwerk nimmt in seiner traditionellen Form, einer Kombination von Steinen und Mortel, eine filhrende Stellung
im Bau ein. Das Mauerwerk wird hauptsachlich auf «Druck» beansprucht. Treten nun in speziellen Fallen Zug- und
Biegezugspannungen auf, kann das Mauerwerk schnell an Grenzen stossen. Es kdnnen sich Risse bilden, die sich im
unglnstigen Fall zu &rgerlichen Bauschaden ausweiten. Diesem Manko kann entgegengetreten werden, indem beim

Vermauern Lagerfugenbewehrungen wie Murfor® und Murinox® eingesetzt werden.

MURFOR®

Murfor® ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement aus
feuerverzinktem Stahl. Es eignet sich vor allem fiir den
Einsatz in verputztem Mauerwerk und ist dort in der
Lage, die durch verschiedenste Wandgeometrien auftre-
tenden Spannungen aufzunehmen und zu verteilen.

Verputztes Mauerwerk

215mm 5 >15mm

min. 2 mm

e

Lieferform

Murfor® wird in Elementlangen von 3,05 m produziert.
Die Lieferung erfolgt in Biinden von 25 Stick. Der
Durchmesser des Diagonaldrahtes betragt 3,75 mm.

min. 8 mm
)
o

a= varléel

o
4 oder 5 mm

>15mm

min. 2 mm

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

Typ Lange a d Gewicht
mm mm mm kg/m

Murfor® in Stahl feuerverzinkt
FUr alle verputzten Mauerwerke, statische  4/50 3050 50 4 0.29
und konstruktive Anwendungen. Fur 4/80 3050 80 4 0.29
Sichtmauerwerk, soweit Murfor® zur 4/100 3050 100 4 0.30
konstruktiven Risssicherung verwendet 5/50 3050 50 5 0.40
wird oder die Fassa.de nichtkorrosiven 5/100 3050 100 5 0.41
Stoffen ausgesetzt ist. 5/150 3050 150 5 0.42
5/180 3050 180 5 0.43
5/250 3050 250 5 0.45

Fliessgrenze: f_ =520 N/mm?

Murfor® Bewehrungselemente sind auch aus rostfreiem
Stahl erhéltlich.

Einsatzmodglichkeiten

- Anwendung bei Fensterbristungen

— Lange Wénde ohne Dilatation

— Mauerwerk tber Decken mit grossen Spannweiten

— Ausbildung von Ringankern bei Gleitlagern

— Ausfachung von Skelettbauten

— Bewehrter Gurtstreifen tGber oder unter den Ankern
beim Zweischalenmauerwerk

- Offnungen im Mauerwerk

— Einleitung von konzentrierten Lasten

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch 75



BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

MURINOX®

Murinox® ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement aus Lieferform

rostfreiem Stahl (DIN Werkstoff-Nr. 1.4016). Murinox® wird in Elementlangen von 3,0 m produziert.
Durch die Korrosionsfreiheit des Murinox® Materials Die Lieferung erfolgt in Biinden von 20 Stiick.

wird auch bei stark bewitterten Sichtsteinfassaden die
gewlinschte Sicherheit gewéhrleistet. Die auftretenden
Zugspannungen werden aufgenommen und verteilt,
wobei die spezielle Noppenausbildung eine optimale
Verbindung mit dem Mdrtel gewéhrleistet.

Sichtstein- und Klinker-
Mauerwerk

>15mm a =15mm ’g
N
I
£
£
£
= o
S
L S | . \ 4
© = >15mm a = variabel >15mm
(V]
=
B
£
S
o

Bild: MURINOX-Bautechnik AG
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

Typ Lange a d Gewicht
mm mm mm kg/m

Murinox® Edelstahl Cr (DIN Werkstoff-Nr. 1.4016)
Fur Sichtmauerwerk, wenn Murinox® beim  MC 4/5 3000 50 2/8-10 0.29
Standsicherheitsnachweis berlcksichtigt MC 4/8 3000 80 2/8-10 0.29
wird oder wenn es sich um eine gegen- MC 4/10 3000 100 2/8-10 0.29
Uber aggressiven Einflissen exponierte MC 5/5 3000 50 2/10-12 0.38
Fassade handelt. MC 5/8 3000 80 2/10-12 0.38
MC 5/10 3000 100 2/10-12 0.38
MC 5/15 3000 150 2/10-12 0.38
MC 5/18 3000 180 2/10-12 0.38
MC 5/20 3000 200 2/10-12 0.38

Fliessgrenze: f_ =520 N/mm?

Einsatzméglichkeiten

— Anwendung bei Fensterbriistungen

— Lange Wéande ohne Dilatation

— Mauerwerk Uber Decken mit grossen Spannweiten

— Ausbildung von Ringankern bei Gleitlagern

— Ausfachung von Skelettbauten

— Bewehrter Gurtstreifen tber oder unter den Ankern
beim Zweischalenmauerwerk

- Offnungen im Mauerwerk

— Einleitung von konzentrierten Lasten
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Anwendungsmaoglichkeiten von Lagerfugenbewehrungen

Angaben Uber konstruktive und statische Bewehrung sowie Verhinderung von Rissbildungen im Mauerwerk.

Trennlage auf Betondecke

Rissursachen

Bei Deckendurchbiegungen:

1. aus Feldmoment

7
7

2. aus Abreissen unter dem

Druckbogen
3. aus Schub

4. aus Stitzmoment

\‘ TL\ B i e

Schwinden des Mauerwerks
oder Temperaturdnderung
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Spaltzugkrafte aus

konzentrierten Lasten
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

Rissursachen
Auskragende Wand:
Erhdhte Spannungen in den
obersten 3 Lagerfugen.

Zweischalenmauerwerk
Anordnung der Anker und
Lagerfugenbewehrung im
Regelfall.

Zur Verteilung der einzu-
leitenden Kréafte kann jeweils
unterhalb oder oberhalb der
Ankerlage eine Lagerfugen-

bewehrung eingelegt werden.

&1—— Anker

- ¢—— Lagerfugen-
bewehrung
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Anschlussbiigel

Die Anschliussbiigel ermdglichen einen nachtraglichen,
kraftschlissigen Zwischenwandanschluss (wie bei einer
verzahnten Vermauerung mit mindestens drei eingebun-
denen Steinen pro Geschoss).

Vorteile

— Lastabtragung wie bei verzahnten Wandverbindungen

— Geringer Arbeitsaufwand wie bei stumpf gestossenen
Zwischenwandanschllissen

Konstruktionshinweise

Die zuléssige Querkraft betragt 0,6 kN/Buigel. Dieser
Wert wird selbstversténdlich nur bei einwandfreier
Einbettung des Bugels im Mdrtelbett erreicht. Flr
unbelastete Wande empfiehlt sich der Einbau von 3
Anschlussbiligeln pro Geschosshéhe.

Material
Stahl S 550 feuerverzinkt

Anschlussbigel
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Eckbiigel

Eckbiigel werden im Mauerwerk als Eckversteifung
eingesetzt. Sie dienen als Eckzulage bei Lagerfugen-
bewehrung oder bei im Eckverband durchgemauerten
Ecken (z.B. Aussenschale beim Zweischalenmauer-
werk).

Konstruktionshinweise
Die Bugel sind in vertikalen Abstanden von maximal
60 cm anzuordnen.

Material
Edelstahl Cr (DIN Werkstoff-Nr. 1.4016)

Eckblgel 4/5 MC
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

ARMO®

Mit den Backsteinen ARMO® kann im Lauferverband
aufgemauertes Mauerwerk bewehrt werden. Der blanke
oder korrosionsgeschiizte Bewehrungsstahl wird in
durchgehende Aussparungen (Backstein-Lochung)
eingemortelt, so dass eine Wand in vertikaler Richtung
oder zusammen mit horizontaler Lagerfugenbewehrung
kreuzweise bewehrt werden kann.

Mit den Backsteinen ARMO® kann der Biegewiderstand
von Mauerwerken senkrecht zu den Lagerfugen durch
Einmdrteln von vertikal angeordnetem Bewehrungsstahl
wesentlich vergréssert werden, zusammen mit Lagerfu-
genbewehrung in beiden Richtungen. Die Anwendung
von ARMO® erlaubt es demenstprechend, hohe (ge-
schosshoch oder hdher) nicht ausgesteifte oder nicht
horizontal gehaltene Aussen- und Innenwéande gegen
Winddruck, Erdbebenbelastung, Schneedruck oder
Erddruck zu dimensionieren. Bei hohen Anspriichen an
die Erdbebensicherheit erlaubt die Anordnung kreuz-
weiser Bewehrung in den Wéanden des Tragsystems
eines Gebaudes ausserdem die Dimensionierung
aufgrund der Norm SIA 266, Art. 4.7.2.

Bei den Backsteinen ARMO® handelt es sich um norma-
le Backsteine im Format SwissModul mit zwei exzent-
risch angeordneten Bewehrungsléchern @ 50 mm flr
das Einmérteln der Bewehrung.

In der Praxis kommt das Bewehrungs-System ARMO®

fur die folgenden konstruktiven Gegebenheiten zur

Anwendung:

- Giebelwande, die nicht durch Decken, Zwischen-
wande oder Dachscheiben ausreichend ausgesteift
oder gehalten sind.

— Auskragende Wénde, insbesondere Aussenschalen
von Zweischalenmauerwerk, sowie Bristungen.

- Freistehende Zwischenwande oder Blirotrennwénde,
sowie hohe schlanke Wénde.

— Normengerechte Ausbildung und Dimensionierung der
Tragkonstruktion von Geb&auden aufgrund von Erdbe-
benlasten.

— Dimensionierung von Aussenwanden gegen Erddruck.

Format L/B/H Gewicht
mm ca. kg
Normale Qualitat
B 12.5/19 ARMO® 290/125/190 7.1
B 15/19 ARMO® 290/150/190 8.5
B 17.5/19 ARMO® 290/175/190 9.6
i o

L
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

MURFOR® RE

Mauerwerk, die Kombination aus Backsteinen und
Mortel, hat seine Hauptstarke in der Druckfestigkeit und
nur in kleinerem Mass in der Zugfestigkeit.

Treten nun in speziellen Fallen gréssere Zug- und
Biegezugspannungen auf, ist die Unterstiitzung durch
Bewehrungen gefragt, um das Auftreten von Rissen und
im ungtnstigen Fall von argerlichen Bauschaden zu
vermeiden.

Eine seit langem bekannte Massnahme besteht im
Einsatz von Lagerfugenbewehrungen. Das darauf
aufbauende System Murfor® RE ist in der Lage, weitaus
grossere Biegebeanspruchungen zu meistern. Es
erlaubt namlich das orthogonale Bewehren von Mauer-
werk, d.h. es kommt zusatzlich zur horizontalen auch
eine vertikale Bewehrung zum Einsatz, die Biegungen
senkrecht zur Lagerfuge aufzunehmen vermag.

Mehrfamilienhaus-Uberbauung in Altendorf SZ

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch

Bei diesem in der Praxis entwickelten System ist die
Verarbeitungsfreundlichkeit in den Aufbau eingeflossen.

Die Bewehrungskérbe von 1,95 m Lange werden in
Backsteine mit speziellem Lochbild verlegt und einge-
mértelt, womit ein kraftschliissiges Ubergreifen der
vertikalen Schlaufen sichergestellt wird.

Anschlisse an Betondecken lassen sich mit einem
speziellen Anschlusskorb sauber I6sen.

- www.agz.ch
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Murfor® RE, orthogonale Bewehrung

Typ Breite Lange L Querschnitt Bedarf Gewicht

mm mm mm m'/m? kg/Stlick
RE 38/15* 60 1950 5 5.2 2.6
RE 58/15* 60 1950 5 5.2 2.8
RE 53/15 A* 30 1950 5 3.7

Fliessgrenze f_, = 520 N/mm?
Stahl S 550, feuerverzinkt

* 1. Zahl = Bugelhdhe, 2. Zahl = Bligelabstand

Einsatzmdglichkeiten:
— Giebelwéande

— Kniest6cke

— Attika-Bristungen

— Ausfachungen

— Wandscheiben

— Umbauten

Bewehrungskorb RE 38/15

Uber eine Steinlage gestossen, in jeder Lagerfuge ver-
legt. Vertikal und horizontal mittlere Biegewiderstande.

Bewehrungskorb RE 58/15

Uber zwei Steinlagen gestossen, in jeder Lagerfuge
verlegt. Vertikal grosser und horizontal mittlerer Biege-

widerstand.

Bewehrungskorb RE 53/15 A
Anschlusskorb in Betondecke
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BEWEHRTES MAUERWERK,

ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Anwendungsbeispiele orthogonale Bewehrung

Maurer beim Versetzen eines Bewehrungskorbes
Murfor® RE 58/15.

Kniestock

Murfor® RE 58/15

Murfor® RE 53/15A
NRRERRARNANARRARRRARRRRARN ——
[ [ L) L J
[ [ 2 Y

Mbrtelglattstrich /

- Mauerkrone vor
Durchndssung schiitzen

Auskragende Aussenschale

Blechabdeckung W

=

Murfor® RE 38/15

PSR PORRRE

Mértelglattstrich /’%

- Mauerkrone vor ‘

Durchnéssung schiitzen

Terrassenbrustung

Murfor® RE 58/15 = ——

Murfor® RE 53/15A = —
PR P

] - — =
Mortelglattstrich

- Mauerkrone vor —
Durchndssung schiitzen ——
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

PROJEKTIERUNGSHINWEISE

m Vermeidung der Mischbauweise

Vielfach ist die Stabilitat von gemauerten freistehenden
Wanden, insbesondere von Giebelwdnden, nicht ge-
wahrleistet. So mussten in der Vergangenheit oft ganze
Wénde in Beton oder innerhalb gemauerter Konstruktio-
nen einzelne Betonpfeiler ausgeflhrt werden. Dadurch
entstand eine Mischbauweise mit bekannten Problemen
wie z.B. unterschiedlichem Putzgrund. Orthogonal
bewehrtes Mauerwerk schafft in vielen Féllen eine
Uberlegene L6sung.

m Vergrésserung des Biegewiderstandes

Die Aufnahme der Zugkréfte wird durch die Bewehrung
gewahrleistet, der Druckkraftabtrag erfolgt Gber Stein
und Mauermdrtel. Das Mauerwerk kann somit z.B.
Windlasten ohne standige Normalkraft Gbernehmen.

m Erhdhung der Rissesicherheit

Die Bewehrung gewahrleistet die Aufnahme von rissver-
ursachenden Zwangungsspannungen aus behinderten
Langenanderungen infolge Temperatur und Schwinden,
Deckendurchbiegungen und Kerbspannungen unter
konzentrierten Lasten. Haufig auftretende Risse im
Verputz kénnen dadurch vermieden werden.

m Alternative Tragsysteme

Unbewehrte Konstruktionen sind auf eine direkte Last-
abtragung angewiesen. Dagegen kénnen sich in be-
wehrten Mauerwerkswanden alternative Tragsysteme,
z.B. mit fachwerkartiger Tragwirkung, ausbilden.

m Erhdhung des Verformungsvermoégens

Die Verringerung der Sprodigkeit des Mauerwerks, also
eine Verbesserung der Deformationskapazitat, fuhrt zu
einem vergrosserten Arbeits- und Verformungsvermo-
gen. Auch im Bereich der Bruchlast stellt sich die
gewlnschte Eigenschaft der kontinuierlichen Deh-
nungszunahme ein.

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 972 77 77 - Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch

m Vergrossertes Dampfungsvermdgen

Die Duktilitat des Mauerwerks in Zusammenhang mit
der Aufnahme von Zug- und Schubspannungen fihrt zu
einem vergrésserten Dampfungsvermégen gegentber
dynamischen, horizontalen Belastungen, z.B. durch
Erdbeben. Dazu kommt noch die wesentlich geringere
Schadenempfindlichkeit bei schwach dynamischen
Beanspruchungen.

m Mauermortel

Zur Vermortelung des Hohlraums muss ein gut verfull-
barer Mauermoértel MB, f
werden.

=15 N/mm?, verwendet

? mk

- www.agz.ch



BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Technische Eigenschaften

Deklariertes Mauerwerk mit erhdhter Festigkeit und besonderen Eigenschaften

Einheit MBD Murfor® RE

12.5cm 15 ¢cm 17.5 cm
Kenndaten Mauerwerk
Druckfestigkeit foe N/mm? 8.0 12.0 12.0
Elastizitdtsmodul (= kN/mm? 8.0 12.0 12.0
Backstein
Steindruckfestigkeit for N/mm2 28.0 28.0 28.0
Steinquerzugfestigkeit foax N/mm2 10.0 10.0 10.0
kapillare Wasseraufnahme kWA kg/m2 Min. 3.0 3.0 3.0
Lochflachenanteil GLAF % 45.0 45.0 45.0
Trockenrohdichte p kg/m? 950 1000 1050
Bauphysik
Waérmeleitfahigkeit Mauerwerk W/mK 0.45 0.45 0.45
spezifische Warmekapazitat Wh/kgK 0.26 0.26 0.26
Diffusionswiderstandszahl w 6 6 6
Flachenmasse inkl. Verputz kg/m2 220 265 305
Bewertetes Schallddmmmass verputzt R'w dB 47 49 51
Feuerwiderstand (beidseitig verputzt) REI Minuten 120 120 180

Mauerwerksbiegewiderstande und Bemessungstabellen von Murfor® RE Mauerwerk vgl. Dokumentation

«Bemessungsgrundlagen»
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Murfor® RE Bewehrungskorbe fiir Backsteinmauerwerk

Typ Breite Lange Querschnitt Bedarf Gewicht

mm mm mm m'/m? kg/Stlck
RE 38/15* 60 1950 5 5.4 2.9
RE 58/15* 60 1950 5 5.4 3.6
RE 53/15 A* 30 1950 5 1.1 m/m’ 3.7

Fliessgrenze f_, = 520 N/mm?
Stahl S 550, feuerverzinkt

* 1. Zahl = Bugelhdhe, 2. Zahl = Bligelabstand

Einsatzmdglichkeiten:
— Giebelwéande

— Kniest6cke

— Attika-Bristungen

— Ausfachungen

— Wandscheiben

— Umbauten

Bewehrungskorb RE 38/15

Uber eine Steinlage gestossen, in jeder Lagerfuge ver-
legt. Vertikal und horizontal mittlere Biegewiderstéande.

Bewehrungskorb RE 58/15

Uber zwei Steinlagen gestossen, in jeder Lagerfuge

verlegt. Vertikal grosser und horizontal mittlerer Biege-

widerstand.

Bewehrungskorb RE 53/15 A
Anschlusskorb in Betondecke
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BEWEHRTES MAUERWERK, ARMO®, MURFOR®, MURFOR® RE

m Verarbeitung Murfor® RE am Beispiel
mit Bewehrungskorb RE 58/15

P e
In der ersten Lage Murfor® RE wird Mortel verfullt. Da Nach dem Setzen des ersten Bewehrungskorbs
der Entscheid fur Murfor® RE erst nach dem Betonieren RE 58/15 wird die zweite Lage aufgemauert.

der Decke fiel, ist das RE Mauerwerk mit eingebohrten
Bewehrungseisen in die Betondecke verankert worden.
Normalerweise wird die Einspannung in die Betondecke
mit dem Anschlusskorb RE 53/15 A ausgefiihrt.

ui"l = I - d
Nachdem ein weiterer Bewehrungskorb RE 58/15
eingesetzt wurde, wird die dritte Lage aufgemauert.

I i - — ._ et
Nach weiterem Verflillen der 3. Lage wird der Beweh-
rungskorb RE 58/15 versetzt. Durch das Versetzen der
Kérbe wird der Mdrtel jeweils verdichtet.
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m Bewehrungskérbe

Beim Versetzen der Bewehrung ist
darauf zu achten, dass die Stosse
der Bewehrungskdrbe jeweils von
Lagerfuge zu Lagerfuge versetzt
angeordnet werden.

RE 38/15 RE 58/15
|
@ 28 mm ‘ @ 19 mm
Biigel 12 @ 5 mm 1
2 i
Léngsstébe 2 @ 5 mm 1
e I N [ ; - i
™ S i
,L 6 L @ :
=) [ 3 : Biigel 12 @ 5 mm
?19mm | Langsstdbe 2 @ 5 mm
6
|
RE 53/15 A @ |
x ‘
Y A
3
|
©
&P
4 4
o~ T T
275 228 | 5
30
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m Eckausbildung
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DETAILZEICHNUNGEN

I~ S

—  Stahlton Abdeckung
Typ ZB

Blechabdeckung W

=

92

RE-Stein kann am Bau /G
auf Hohe geschnitten ~—————— é
werden c Murfor® RE 38/15
; Murfor® RE 38/15 3
'E c
E 3 g/ ’ E @g
N | =
HHHH\HHHHHHHHH\H% 9 /O %
T )
%ﬁxmxux::::::::::::mx:; ‘ N
>
%
W;;xuxxu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;um;;; 3@ /E E
[ ] L ] L J L J g [ ] [ ] L J L J
L] o [ 1 [ 1 ] [ ] [ ] [} Y
Mauerkrone vor o/ Mauerkrone vor
Durchnéssung schiitzen 4}@ Durchnéssung schiitzen \é
Hochbaulager geméss | N Hochbaulager geméss
Angaben Ing. |  Bewehrungskorbe Angaben Ing.
Mbrtelglattstrich ,P bis zur 2.obersten Mbrtelglattstrich
9 Ankerreihe 9 —
29,
/

Auskragende Aussenschale

Pfette direkt in

RE-Mauerwerk befestigen

Murfor® RE 58/15

Murfor® RE 53/15A

EEEEEEEREENANNNNNNNENEENEE]
L] L] L] L]
[ [ 2 o

Mauerkrone vor
Durchnéssung schiitzen

Schalldammlager
unter Decke
vermindert Kdrperschall

Mértelglattstrich

Kniestock
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Auskragende Aussenschale

min 1.00m

Murfor® RE 58/15

Murfor® RE 53/15A

e RN EEEEEEEEE R
L] L] L Ld
o [e] o o
L] L] 2 [

Mauerkrone vor
Durchnéssung schiitzen

Hochbaulager geméss
Angaben Ing.

Mortelglattstrich

Terrassenbristung
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Ansicht
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Murfor® RE

Tonsturzbrett

Beispiel:

Auskragender Fassadenfligel auf
Tonsturzbrett, mit Murfor® RE
orthogonal bewehrt, normale
Rickverankerung mit Zweischalen-

ankern.

Ankertyp:

z.B. KE-Gelenkanker

Murfor® RE:

z.B. RE 38/15

il ERRNRRRNANRNRN
¥

Grundriss

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch
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Dilatationsfuge in Tursturz, Auskragung wird mit orthogonal bewehrtem Mauerwerk ausgeflhrt.

Betonbriistung Dilatationsfuge

Backstein 12.5/19|RE
Murfor® RE 38/15

||| Tonsturz —

,
LEingangstiire

Ansicht
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BACKSTEINMAUERW

Einsteinmauerwerk

unbelastete Wande belastete Wande
7|7

777

Z(mZ |7
7

# A -é —_— == _—
7/

4

7|7 . 77

Wanddicke roh
(mm) 50 60 75 100 125 150 175 200 250 300 365

Feuerwiderstandsklassen fiir raumabschliessende Backsteinwande

verputzt " EI30 EI60 EI90 EI120 REI120 REI120 REI180 REI180 REI240 REI240 REI240
unverputzt ? EI30 EI30 EI60 REI60 REI90 REI120 REI120 REI180 REI240 REI240
Geeignet fur El: unbelastete Wande REI: belastete Wande

" Beidseitig verputzt (je mindestens 10 mm) mit oder ohne Vermdrtelung der Stossfugen
2 Rohe Wand, Stossfugen vermortelt

Weitere Bedingungen, die den Feuerwiderstandsklassen zu Grunde liegen:

- Die Werte gelten fur einen Ausnutzungsgrad E /R, < 0,6.

— Bei hdherem Ausnutzungsgrad ist die Wanddicke um mindestens 25mm zu erhdhen.
- E, = Bemessungswert der Beanspruchung Situation Brand

- R, = Bemessungswert des Tragwiderstandes

-h, <27t fir belastete Wande und Pfeiler

-h, <40t flr unbelastete Wande
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WARMEDAMMUNG

EINFUHRUNG

Die Warmemenge, welche fir die Raumbeheizung
aufgewendet werden muss, hangt von den Warmever-
lusten durch die Gebaudehllle ab. Je besser die War-
meddmmung, umso geringer sind die Warmeverluste
nach aussen und umso hdéher sind die Oberflachentem-
peraturen, die neben der Warmespeicherfahigkeit und
Warmetréagheit fir die Behaglichkeit von massgebender
Bedeutung sind.

m Definitionen

Warmedurchgangskoeffizient U [W/m2K] =
Warmemenge, welche in einer Sekunde durch einen
Quadratmeter eines Bauteils dringt, wenn der Tempera-
turunterschied zwischen beiden Seiten des Bauteils 1
Kelvin (1°C) betragt, unter Berilicksichtigung der Warme-
Ubergangswidersténde.

Warmeleitfahigkeit | [W/mK] =

Warmestromdichte bei einem Temperaturgefalle von 1
Kelvin pro Meter unter stationédren Verhaltnissen in
einem homogenen Stoff.

m Berechnung des U-Wertes von Mehrschicht-
widnden

1/U = 1/hi + d1/1 + ...... +dn/In + 1/he

U = Wéarmedurchgangskoeffizient [W/m?2K]
dn = Dicke der n-ten Schicht [m]
In = Warmeleitfahigkeit der n-ten Schicht; [W/mK]

hi = 8 Warmelbergangskoeffizient innen [W/m?2K]
he = 25 Warmeubergangskoeffizient aussen [W/m?K]

Zur Beurteilung der Wandkonstruktion bezlglich War-
meddmmvermdgen dient der stationdre Warmedurch-
gang, d.h. die inneren und dusseren Raumlufttempera-
turen werden als konstant angenommen. In Wirklichkeit
findet ein instationdrer Warmedurchgang statt. Die
Temperatur verandert sich dauernd, sowohl im Tages-
ablauf als auch im jahreszeitlichen Rhythmus.

Eine Wandkonstruktion sollte also nicht nur aufgrund
des U-Wertes beurteilt werden, sondern auch die
Warmetragheit (Amplitudendampfung + Phasenver-
schiebung) und das Speichervermdgen sind fur die
Einschatzung von wesentlicher Bedeutung.
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WARMEDAMMUNG

BAUPHYSIKALISCHE RECHENWERTE

Einheit SwissModul ThermoPlan® Calmo® Klinker-
Einstein- MZ70 schall- mauerwerk
mauerwerk dammend Kelesto
Kenndaten
Rohdichte p kg/m? 1200 600/800 1400 1800
Gleichgewichtsfeuchtigkeit Vol. % 1.5 1.5 1.5 1.3
Warmeleitfahigkeit A W/mK 0.30 0.12 0.45 1.8
Spezifische Warme c Wh/kgK 0.26 0.26 0.26 0.26
Dampfleitfahigkeit Ao mg/m h Pa 0.16 0.16 0.16 0.06
Dampfdiffusionswiderstandszahl u 4 4 5 100
Wéarmedehnung K 5x10-¢
mm/m K 0.005

m Rechenbeispiel:

Warmedurchgangskoeffizient U [W/m2K] fiir Zweischalenmauerwerk (Schichten von innen nach aussen)

Innerer Warmeubergang h, = 8 W/m?K
Innenputz d;=0.01m » =0.70 W/mK
SwissModul Mauerwerk d,=0.15m A, = 0.30 W/mK
Wéarmedammung d; =018 m Ay = 0.035 W/mK
Toleranzraum d,=0.015m 2, = 0.065 W/mK
SwissModul Mauerwerk d;=0.125m s = 0.30 W/mK
Aussenputz dg=0.02m g = 0.87 W/mK
Ausserer Warmelibergang h, = 25 W/m2K
dy; =0.50 m

R=1/U=1/8 + 0.01/0.70 + 0.15/0.30 + 0.18/0.035 + 0.015/0.065 + 0.125/0.30 + 0.02/0.87 + 1/25 = 6.49 m*K/W

U=1/R=1/6,49 = 0,156 W/m?K
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ZWEISCHALENMAUERWERK VERPUTZT

Pos. Bezeichnung der Arbeiten

Allgemeine Bedingungen fiir Maurerarbeiten
Vorschriften und Normen:
Norm SIA 118:  Allgemeine Bedingungen fir
Bauarbeiten (1991)
Norm SIA 266:  Mauerwerk (2003)
Norm SIA 266/1: Mauerwerk — Ergénzende
Festlegungen (2003)

Angaben Uber Hé6henlage und Zugang:
(EG bis 3. OG, 4. bis 6. OG)

Gerlistung:
Fassadengerdtst fur das Aufmauern der
Aussenschale

Mauermdrtel:
Geprifter Mauermortel geméss Norm SIA 266

Ausmass Zweischalenmauerwerk:

Es werden grundsétzlich alle Elemente einzeln
ausgemessen

(Aussenschale, Innenschale, Warmedammung,
Anker usw.).

Zweischalenmauerwerk zum Verputzen

111.100 Innenschale, gleichzeitig mit Rohbau hochge-
fahrt, vollfugig vermauert.

111.200 Innenschale, gleichzeitig mit Rohbau hochge-
fUhrt, knirsch vermauert.
Qualitat (MB, MBD)
Mauerdicke (12.5 cm, 15 cm, 17.5 cm)
Geschosshdhe (bis 3.0 m, tiber 3.0 m)

m2

114100 Aussenschale nachtréglich hochgefihrt,
vollfugig vermauert
Qualitat (MB, MBD)
Mauerdicke (12.5 cm, 15 cm)
Wandhdohe m?

Pfeilermauerwerk

Freistehende Pfeiler nach Plan, zum verputzen
Querschnitt cm
Pfeilerhbhe m m'
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Pos.

Bezeichnung der Arbeiten

Zuschlage (als Zuschlag zum Mauerwerk gemessen)

211.100
211.200
212.100

212.210
214.200

261.100

274 ...

272 ...

und
273 ...

722.001

Leibungen ausbilden

Anschlagstein........................ . m'
Schiefwinklige Mauerecken m'
Mértellberzug auf Mauerkrone m'
Ausmauern von Sparrenlagen m'
Einfach gekrimmtes Mauerwerk m?2
Stiirze

Tonstlrze

TYD oo m'
Breite ... cm

Hohlsturze fur Rollladen und Storen, einteilig

TYD oo m'
Vorder- und Hinterstlrze

TYD oo m'
Fensterbéanke

TYD oo m'
Ubrige vorfabrizierte Bauteile

Marke, TYD ..o m'
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Pos. Bezeichnung der Arbeiten

Zweischalenanker
531 Liefern und verlegen:

Spiralanker oder KE-Gelenkanker aus nichtrostendem, saurebestédndigem Material.
531.100 beidseitig in die Lagerfugen eingemortelt.

Schalenabstand ... cm
Marke, TYP ..o

531.200 einseitig nachtraglich mit Metalldibel in Beton verankert
Schalenabstand ... cm
Marke, Typ ...

531.300 einseitig nachtraglich mit Injektionstechnik in Mauerwerk verankert
Schalenabstand ................... cm
Marke, Typ ..o

Wiarmedammung

Mineralwollplatten, auf Innenschale geklebt oder mechanisch befestigt
und lickenlos an die Gbrigen warmeddmmenden Bauteile angeschlossen.

621.... Marke, Typ .........cocoi. .
Rohdichte ................. kg/m3
Dicke mm

611100 Waéarmedadmmelemente als Mauerfuss in Mértelbett verlegen,
Marke, Typ (Thermur plus/Thermolino)
Format .mm

Zusatzarbeiten zu Mauerwerk
512.100 Feuchtigkeitsabdichtung unter der Aussenschale mit
Hochziehen und Kleben an die Innenschale.

522.100 Vertikale Trennschichten bei Maueranschlissen und Bewegungsfugen

612.100 Schallddmmlager unter bzw. tber dem Mauerwerk verlegen
613.100 Marke, Typ ......................... .
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EINSTEINMAUERWERK WARMEDAMMEND

Pos.

120

124

124.001.02

04
06
07
08
09
14

128.001
02
03
04

211
211.100

212

212110
212.120
212.210

AGZ Ziegeleien AG - Ziegelei - CH-6142 Gettnau - Tel. +41 41 97277 77 - Fax +41 41 970 33 88 -

Bezeichnung der Arbeiten

MBLD Mauerwerk, aus Leichtbacksteinen,
Rohe Mauerdicke 30 cm bis 49 cm.

Leichtbackstein fir MBLD Mauerwerk.

Einsteinmauerwerk aus Leichtbackstein mit besonderen Eigenschaften,
gleichzeitig mit Rohbau hochgefihrt.

Leichtbackstein BLD

Marke, TYP ...
Leichtmauermortel Marke, Typ
Stossfugen nicht gefillt

Rohe Mauerdicke d = mm 300
Rohe Mauerdicke d = mm 365
Rohe Mauerdicke d = mm 425
Rohe Mauerdicke d = mm 490
Mauerh6he cm

Freistehende Mauerpfeiler

Nach Plan
Querschnitt ... X oo mm
Hohe. ... m

Auflager fir Decken.

Mértelschicht auf der letzten Backsteinschicht, evtl. Gleitlager,
inkl. Folie um Deckenkopf, Abw. ca. 50 cm.

Auflagerdicke ca. 2 cm

Breite mindestens 12 cm

Zuschlag fur Fenster- und Turleibungen.
Ausbildung der Leibungen
Leichtbackstein spezial

TYP oo 2 Stk./m’

Zuschlage fur obere Abschlisse zu Mauerwerk MBLD.

Flr obere Ausgleichschicht horizontal, inkl. Mértelliberzug
Fir obere Ausgleichschicht geneigt, inkl. Mértellberzug
Ausmauern von Sparrenlagen mit Backsteinen

........................ .cm, inkl. Trennschicht aus ddmmendem
Material von 1 cm Dicke zwischen Mauerwerk und Holz

info@agz.ch
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Pos. Bezeichnung der Arbeiten

215 Deckenvormauerung.
001.01 Backsteine Calmo, schalldammend
02 Vormauerungd = ... cm
03 Vormauerungh= ... cm
04 Weiche Warmedammschicht
Marke, Typ ...........cccoooeii
05 Dicke ........oooviiiiiiiii mm
261 Zuschlag zu Mauerwerk MBLD fur Vollstirze,

mit Mehraufwand fiir die vollfugige Ubermauerung.
261.100 Vorfabrizierte Ton-Vollstlrze

01 Marke, Typ

261.121.01 Héhe ... mm
02 Breite........cccoooveviiieii mm
272 Vordersturz.

272.200 Tragend, vorgespannte Tonblende, Deckel Breite B 17 cm,
Hoéhe H 31,5 cm, Blende D 5 cm, Deckel D 6 cm, Kurbelnischen beidseitig
Marke, Typ Stahlton Typ 3
Lange cm
Lange cm
Lange cm

273 Hintersturz.

273.300 Tragend, wéarme- und schallddmmend, Tragelement in Stahlbeton,
Deckschicht aus Glasfaserbeton nach EN 11691, Breite B 21,5 cm, Hohe H 32,5 cm.
Marke, Typ Stahlton/Filenit Typ 14
Lange cm
Lédnge cm
Lange cm
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Pos. Bezeichnung der Arbeiten
500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerk.

511 Ausflhren einer horizontalen DA&mmung am Mauerfuss gegen
aufsteigende Feuchtigkeit, auf ganze Mauerdicke.

511.201.02 Material Marke, Typ

03 Streifenbreite

541.100 Anschlussbewehrung fir Zwischenwand, feuerverzinkter Stahl,
wahrend des Aufmauerns in Lagerfugen einmorteln.
541.201.01 Marke, Typ
02 Material

03 Durchmesser

Einmauern von Kanélen flir die Montage von Rohrleitungen,
Kabeln usw. gleichzeitig mit der Erstellung des Mauerwerks,
inkl. Verschluss, Aufziehen von Mineralwollplatten auf 3 Seiten.

Marke, Typ........oooooi
DiCKe ... .o,
Querschnitt ... X oo cm . m'
Querschnitt ... X oo cm m'
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UNVERPUTZTE INNENWANDE B-INSIDE/CAVEAU

Pos.

1
111.100
01
111.120
111.130
111.140

200

21

211111
211.211

213

213.200
213.300
213.400

214.200
214.214

261

261.200
01
02
03

511.201.01
02
521
521.131
521.400
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Beschreibung

Maurerarbeiten

Einsteinmauerwerk aus Backstein ohne besondere Eigenschaften.
Gleichzeitig mit dem Rohbau hochgefiihrt, vollfugig mauern
Marke, Typ B-Inside/Caveau

Mauer d mm 125

Mauer d mm 150

Mauer d mm 175

Zuschlage zu Mauerwerk, vorgefertigte Bauteile und
Deckenvormauerungen.

Zuschlage fur Leibungen, Ecken und Anschlage
zu Mauerwerk MB.

Zu allen Mauerwerksdicken und -héhen
Schiefwinklige Mauerecken ausbilden

Zuschlage fur erhdhte Anforderungen an Oberflache
von Mauerwerk MB.

Fur sichtbar bleibendes Mauerwerk

Fur Absacken der Mauerwerksfugen

Fir Schlammen des Mauerwerks

Einfach gekrimmtes Mauerwerk

Innenradius m ...

Vollstirze.

Vorgefertigte Vollstiirze; der Mehraufwand fiir das vollfugige Ubermauern
ist im Preis inbegriffen

Betonstirze

Feuchtigkeitsabdichtung unter Mauerwerk gegen
aufsteigende Feuchtigkeit verlegen
Ausflhrungsart
Material ...
Lagerfugenbewehrung.

Edelstahl, Typ Murfor®

Eckbuiigel, Schenkellange 450 mm

info@agz.ch
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ORTHOGONAL BEWEHRTES MAUERWERK MURFOR® RE

Pos. Beschreibung

114.400 Bewehrtes Mauerwerk
114.401  Orthogonal bewehrtes Mauerwerk, gleichzeitig mit dem Rohbau hochgefiihrt.
Bewehrungskdrbe lber 2 Steinlagen gestossen, in jeder Lagerfuge verlegt.

Typ Murfor® RE 58/15
Mauerdickend 125/150/175 mm

Wandhéhenh  bis150cm m?
151 bis300cm m?
Uber300cm m?
Anschlusskérbe Typ Murfor® RE 53/15A (1.10 m'/m) . m

114.402  Orthogonal bewehrtes Mauerwerk, gleichzeitig mit dem Rohbau hochgefiihrt.
Bewehrungskdrbe lber 1 Steinlage gestossen, in jeder Lagerfuge verlegt.

Typ Murfor® RE 38/15
Mauerdickend 125/150/175 mm

Wandhéhenh  bis150cm m?
151 bis300cm m?
Uber300cm m?
Anschlusskérbe Typ Murfor® RE 53/15A (1.10 m'/m) . m
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VERTIKAL BEWEHRTES MAUERWERK ARMO®

Pos.

R...
R...
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Beschreibung

Bewehrtes Mauerwerk ARMO®, AGZ Ziegeleien AG

Vertikal bewehrtes Mauerwerk, gleichzeitig mit dem Rohbau hochgefihrt.

Armierungseisen vertikal in Steindffnung

Typ ARMO®
Mauerdickend 125/150/175 mm
Wandhéhen h  bis 150 cm
151 bis 300 cm
Uber 300 cm

Armierungseisen Stahl 500

Stababstand 15/30/45/60 cm

Anschlusseisen in Beton gebohrt, Eisenldnge 80 cm,

mit 2-Komp. Kleber verankert

Stababstand 15/30/45/60 cm

Anschlusseisen als Armierungsanschluss verlegt, Winkel 80/80 cm
Stababstand 15/30/45/60 cm

Fax +41 41 970 33 88 - info@agz.ch - www.agz.ch



Unsere Hinweise, Vorschldge und Beispiele in dieser
Publikation entsprechen unseren heutigen Erkenntnis-
sen und beziehen sich auf normale Félle, wie sie in der
Praxis haufig vorkommen. Es ist Aufgabe der Planer,
alle Einflusse angemessen zu bertcksichtigen und
unsere Angaben sinngeméass anzuwenden. Eine Verant-
wortung fir den konkreten Einzelfall kdnnen wir mit
dieser Publikation nicht tbernehmen.

Fir die Qualitat der Backsteine spielen eine sachge-
rechte Verpackung und der sorgfaltige Transport bis zur
Baustelle eine wesentliche Rolle. Mit dem AGZ-Fuhrpark
und zusammen mit unseren langjéhrigen Transportpart-
nern garantieren wir fir die ptinktliche Lieferung der
Komponenten in einwandfreiem Zustand.

Wir stehen lhnen mit unserem Fachwissen gerne zur
Seite, kontaktieren Sie uns.

Tel. +41 41 972 77 77 oder info@agz.ch

Betriebsstandorte/Lager der AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei, 6142 Gettnau

Sternenried 14, 6048 Horw

Ziegeleiweg 10, 4914 Roggwil / BE

Ziegeleihof 20, 6280 Hochdorf

Hagliweg 2, 3186 Didingen

Zone Industrie de Bois Genoud, 1023 Crissier
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FEUER UND FLAMME FUR

TONPRODUKTE
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